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1 Vorgang und Veranlassung

Das Ingenieurbiro Fassnacht plant die ErschlieRung des zweiten Bauabschnitts des Neubau-
gebiets Becherhalde in Ki3legg. Die Ingenieurgesellschaft Dr. Ebel & Co. mbH wurde mit der
Baugrunderkundung und der geotechnischen Begutachtung beauftragt.

Im Vorfeld der Gelandeerkundungen wurden vom Ingenieurbiiro Fassnacht neun Erkundungs-
punkte ausgepflockt und drei alte, zwischenzeitlich abgebrochene Grundwassermessstellen
aus dem Jahr 1988 (KB1/88, KB3/88, KB9/88) neu lokalisiert.

Nach diesen Vorarbeiten wurden am 20.11.2014 neun Baggerschirfe ausgehoben und die al-
ten Messstellen fir zukinftige Grundwasserstandsmessungen provisorisch neu gesichert. Im
Zuge der Erkundung wurde ein aufgefillter Bereich mit problematischen Untergrundverhaltnis-
sen erkannt. Nach gemeinsamer Bewertung dieser neuen Situation wurden am 16.12.2014 wei-
tere neun Baggerschirfe zur Abgrenzung dieses Bereichs ausgefihrt. Somit ergibt sich insge-
samt folgender Erkundungsumfang:

» Geotechnische Aufnahme und Beprobung von 18 Baggerschirfen SG1-18/14,

» Einstellen von drei Grundwassermessstellen (PVC 2%) in die Schirfe SG4-5/14 und
SG12/14

» Grundwasserstichtagsmessungen in insgesamt 6 Grundwassermessstellen
» Altlasttechnische Beprobung des aufgefillten Bereichs
» Geochemische Analyse von 4 Mischproben aus diesem Bereich.

Zur Bewertung der Gesamtsituation wurden zusatzlich vier Altbohrungen und ein Schurf aus
dem Jahr 1988 [U4] sowie weitere sechs Altbohrungen aus dem Jahr 1977 [U5] neu digitali-
siert. Sie liegen in Anl. 3.1-12 diesem Gutachten bei.

2 Geographische und geologische Situation, Schichte nfolge

Geographische Situation

Das Projektgebiet liegt sudlich der KiBlegger Kernstadt, ostlich der K8043 (Furst-Maximilian-
Straf3e) und schliefdt sich direkt nérdlich an das bereits weitgehend bebaute Neubaugebiet Be-
cherhalde Sid (BA 1) an, das mit [U3] erkundet worden war. Der zur K8043 hin gelegene
Hauptteil des Gebiets ist Teil eines weitgehend ebenen, gering strukturierten Plateaus, das sich
uber eine Lange von mehreren 100 m entlang der K8043 erstreckt und ostwarts zur etwa 10 m
tiefer gelegenen Niederung der Wolfegger Ach abfallt.

Der 0stliche Teil des Bauabschnitts Il liegt etwas tiefer, unterhalb einer bereichsweise deutlich
ausgepragten, etwa 3 m hohen Gelandestufe auf einem Niveau, das zwischen dem Plateau
und der Achniederung zwischengeschaltet ist.

Das gesamte untersuchte Geldnde unterliegt derzeit der Grindlandbewirtschaftung.
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Geologische Situation

Der tiefere Untergrund besteht aus Sand- und Mergelsteinen der Oberen Sif3wassermolasse,
die im Tertiar in einem Senkungstrog am Rand der sich zum Hochgebirge entwickelnden Alpen
abgelagert wurden.

Die hugelige Umrahmung von Ki3legg wird von Morédnen und Schmelzwasserablagerungen der
jungsten quartdren Vereisungsphase (Wirm, Maximum vor etwa 20 000 Jahren) gebildet, als
der alpine Rhein-Gletscher Uber KiRlegg hinaus, bis etwa nach Arnach, ins nérdliche Alpenvor-
land vorstiel3. Das Plateau an der Becherhalde enthdlt feinkérnige Beckenablagerungen eines
Eisrandstausees, der voriibergehend vor der Stirn des Gletschers eingestaut war. Die Becken-
sedimente sind Uberschuttet mit spatglazialen Schottern, die deltaférmig in den See vorgebaut
sind.

Beim weiteren Rickzug des Gletschers tiefte sich die Wolfegger Ach in die eiszeitliche Schicht-
folge ein und es entwickelte sich das heutige Gewassernetz. Das Plateau an der Becherhalde
fiel dabei trocken und unterliegt seitdem den Einflissen der Verwitterung.

Die zwischengeschaltete Stufe, die den dstlichen Teil von Bauabschnitt Il aufbaut, wurde offen-
sichtlich zu Beginn des Einschneidens der Wolfegger Ach herauspréapariert. Der Bereich direkt
unterhalb der oberen Plateaustufe wurde anfanglich vom Fluss tberschottert und fiel dann nicht
sofort trocken. Vielmehr entwickelte sich dort ein kleiner See, der spater unter Torfaufwuchs
verlandete. Im Ubergangsbereich zwischen Plateau und Torfsenke kam abgeschwemmtes Bo-
denmaterial zur Ablagerung. Die Torfsenke selbst wurde in jingerer Zeit verfillt, wohl um ei-
nerseits das Gelanderelief einzuebnen und andererseits die Flache landwirtschaftlich besser
nutzen zu kénnen.

Schichtenfolge

Entsprechend der beschriebenen geologischen Situation sind im untersuchten Bauabschnitt I
des Baugebiets Becherhalde zwei komplett unterschiedliche Schichtprovinzen zu unterschei-
den:

Westliches Plateau
- Oberboden Subrezent
- Verwitterungslehm Holozan
- Verwitterungskies Jungpleistozén - Holozan
- Schmelzwasserkies / -sand Pleistozan, Wirm
- Beckenablagerungen Pleistoz&n, Wirm
- Geschiebemergel Pleistozan, Wirm
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Ostliche Stufe
- Oberboden, angefullt Rezent
- Auffallungen Rezent
- Torf und Anmoor Holozéan
- Seeablagerungen Holozan
- Verwitterungs- / Schwemmlehm Holozéan
- Hangschutt Holozan
- Talkies Jungpleistozén - Holozan
- Schmelzwasserkies / -sand Pleistozan, Wirm
- Beckenablagerungen Pleistoz&n, Wirm
- Moréne Pleistozan, Wirm

Die Starke der Oberbodendecke liegt auf dem Plateau bei 0,2 — 0,3 m. Der Auffullkérper auf
der dstlichen Stufe ist mit einer 0,15 — 0,2 m starken, angefillten Oberbodenschicht bedeckt.
Dort wo keine Aufflllungen lagern, betragt die Oberbodenstéarke 0,2 m bis 0,4 m.

Die Auffillung wurde mit den Schirfen SG4-5 und SG13-15 auf der 6stlichen Stufe unmittel-
bar unterhalb der Plateaukante erschlossen. Die angetroffene Machtigkeit bewegt sich zwi-
schen 0,7 m (SG15) und 1,1 m (SG4). In der Altbohrung B3/77 ist keine Aufflllung beschrie-
ben, womit die Grenze des Aufflllkérpers westlich dieser Bohrung zu ziehen ware. In Anbe-
tracht einer Unsicherheit bei der Ansatzhdhe der Bohrung (die in Anl. 3.7 angegebene Hohe
wurde nachtraglich umgerechnet) ist diese Grenze allerdings nicht hundertprozentig gesichert.

Der Auffillkérper Uberdeckt Torf- und Anmoorbdden  (,Torfloch®). Zu bertcksichtigen ist, dass
der Torf bereichsweise mit Schwemmlehm Uberdeckt ist (SG15), womit er beim Aushub an der
Basis der Auffiillung nicht ohne weiteres erkannt werden kann. Uberraschenderweise be-
schrankt sich der Umgriff des Torflochs nicht auf die feuchte Verebnung unterhalb der Plateau-
kante, sondern erstreckt sich zumindest bereichsweise unter die gegen das Plateau ansteigen-
de Boschung (SG16), wo er von machtigem, evtl. anthropogen umgelagertem Schwemmlehm
verhllt ist. Die hdchsten erschlossenen Machtigkeiten der Torf- und Anmoorschicht liegen bei
1,0 -1,2 m (SG5 - SG16). In den Randbereichen des Torflochs diinnen die Schichten auf we-
nige Dezimeter aus (vgl. SG14). Die Basis der Torf- und Anmoorschicht wurde im Bereich der
Verebnung in Tiefen zwischen 0,9 m (SG14) und gut 2 m (SG5 — SG15) erreicht. In der anstei-
genden Boschung liegt die Basis entsprechend tiefer (SG16: 3,0 m).

Unter dem Torfloch folgen Seeablagerungen . Im Bereich der Verebnung wurden diese in
Méachtigkeiten zwischen 0,8 m (SG14) und 2,2 m (SG4) erschlossen. lhre Basis liegt in Tiefen
zwischen 1,7 m (SG14) und rund 3,7 - 3,8 m (SG4-5). In der ansteigenden Bdschung wurden
die Seeablagerungen an der Basis der dortigen Schurfe ab etwa 3 m unter Gelande erreicht.
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Verwitterungslehm wurde auf dem Plateau nur in den Schirfen SG3 und SG7, also an der
Ostseite angetroffen. Auf der dstlichen Stufe ist die lehmige Deckschicht in der Umrahmung der
aufgefillten Torfsenke bereichsweise deutlich machtiger ausgebildet. Eine Unterscheidung zwi-
schen in-situ verwittertem Lehm und umgelagertem Schwemmlehm ist nicht immer mdglich
Die Lehmdeckschicht erreicht dort Starken zwischen 1,3 m (SG12) und 1,8 m (SG16). Ande-
rerseits fehlt die Lehmdeckschicht stellenweise vollstandig (vgl. SG18). Lokal kann der
Schwemmlehm im Bereich der Plateaukante durch etwas gréberen Hangschutt ersetzt sein
(SG17).

Das ubliche Verwitterungsprodukt des anstehenden Schmelzwasserkieses ist offensichtlich der
Verwitterungskies. Seine Machtigkeit ist raschen Wechseln, teilweise auf kurze Distanz inner-
halb eines Schurfes unterworfen. Die Basis der kiesigen Verwitterungszone wurde in Tiefen
zwischen 0,4 m (SG18) und 1,3 m (SG9) erschlossen. Wie aus [U3] bekannt ist, kann die Ver-
witterung in lokalen Taschen bis etwa 2 m tief greifen.

Ostlich der Plateaukante wurde mit Ausnahme von SG18 in allen Schiirfen ein schluffiger Kies
angetroffen, der unter der Bezeichnung Talkies vom schluffarmen Schmelzwasserkies abge-
grenzt wurde. Seine Basis wurde bei Endtiefen zwischen 2,8 m und 4,2 m (SG4-5) nirgends er-
reicht. Ob der Talkies bereichsweise unter die ansteigende Plateaubtschung reicht, ist nicht
bekannt.

Auf _dem Plateau wurde unter den verwitterten Deckschichten in allen aktuell ausgefiihrten
Schirfen unverwitterter Schmelzwasserkies und -sand erschlossen. Die dabei festgestellte
Méachtigkeit bewegt sich zwischen 1,1 m (SG7) und 2,8 m (SG6, SG9). Die Basis der Kies-
schicht wurde in Tiefen zwischen 2,1 m (SG10) und 4,1 m (SG9) erreicht. Ein etwas abwei-
chendes Bild zeigen die Altbohrungen 1988: In den Bohrungen KB1-2/88 fehlt der Kies, obwohl
er im zwischenliegenden Schlurf SG12/88 in einer Machtigkeit von 3,5 m ansteht. Die Bohrun-
gen KB3 und KB9 entsprechen dem Aufschlussbild der Schirfgruben. Allerdings liegt die Kies-
basis mit 2,0 m (KB9) hoéher bzw. mit 5,3 m (KB3) tiefer, als mit den Schurfen erkundet wurde.

Im Bereich der 6stlichen Stufe wurde Schmelzwasserkies im Schurf SG18 und den Altbohrun-
gen B2-3/77 erschlossen. Dem Bohrprofil B2/77 zufolge steht der Kies bis 5,0 m unter Gelande
an. B3/77 weist Kies und Sand bis in Tiefen > 10 m aus.

Alle Schurfe auf dem Plateau endeten in eiszeitlichen Beckenablagerungen . Die Altbohrungen
KB1-2/88 und KB9/88 sowie B1-2/77 und B5/77 zeigen méchtige Beckensedimentfolgen, die
bis in Tiefen von 10 — 14 m unter Geléande nachgewiesen sind. KB3/88 und B6/77 weisen ab-
weichend davon Mordnenablagerungen (Geschiebemergel, Morénenkies) bis in diese Tiefen
aus.

Die Oberflache der Beckensedimente ist nicht eben. Vielmehr weist sie ein Relief mit Hoch-
punkten, Senken und Rinnen auf. Hohenspriinge auf kurze Distanz sind mdglich. Im Bereich
des Plateaus wurde die Beckenoberflache auf Niveaus zwischen etwa 647 m NN und 650 m
NN erschlossen. Ostlich liegt sie zum Teil in vergleichbarer Hohenlage (B4/77: 647,6 m NN)
zum Teil deutlich tiefer (B2/77: 644,6 m NN; SG5/14: < 644,2 m NN; B3/77: < 638,7 m NN).
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3 Geotechnische Beschreibung der Schichten

Die im Rahmen der Baugrunderkundung erschlossenen Schichten sind aus geotechnischer
Sicht wie folgt zu beschreiben:

Auffillungen

Die Auffullung im Bereich des Torflochs besteht aus Erdaushub mit lokal angereicherten
Hausmdull- und Bauschuttanteilen. Das Erdmaterial ist Uberwiegend als kiesdurchsetzter, sandi-
ger, mitunter schwach toniger Schluff zu beschreiben. Nur lokal (SG14) dominiert die Kiesfrak-
tion (schluffig-sandiger Kies). Im Ubergang zum unterlagernden Torf kann die Auffillung mit
diesem vermengt sein und ist dann dementsprechend als organischer Boden anzusprechen.
Das Auftreten von Komponenten in Stein- oder Blockgréf3e ist nicht auszuschlieRen.

Die Farbung der Aufflllung ist braun, gelbbraun oder beige.

Die Auffullung enthalt geringe Bauschuttanteile in Form von Ziegel- und Holzresten sowie
Hausmullanteile wie Glas, Porzellan, Blech, Plastikreste, Metall, Cremedosen, Kabel, Draht,
Gluhbirnen, Holzkohle.

Die Auffiillung ist locker gelagert, die Schluffmatrix ist teils als kriimelig weich, teils als steif an-
zusprechen.

Die Auffullung bildet einen frost- und nasseempfindlichen, sehr gering tragfahigen Untergrund,
der zum Abtrag von Lasten nicht in Frage kommt. Dies umso mehr, als die Auffullung auf stark
setzungswilligem Torf lagert.

Die altlasttechnische Bewertung der Auffillung erfolgt unter Punkt 7. dieses Gutachtens.

Torf und Anmoor

Die organischen Béden heben sich durch eine dunkelbraune bis schwarzbraune, seltener rot-
lich braune Farbung deutlich von den umgebenden Schichten ab. Vorwiegend handelt es sich
um zersetzten Niedermoortorf. In den Schirfen SG5 und SG16, wo der Torf in gré3ter Mach-
tigkeit erschlossen wurde, ist zur Tiefe auch weitgehend unzersetzter, faseriger Torfboden vor-
handen. Prinzipiell sind groRere Holzstiicke (Aste, Stammholz) nicht auszuschlieRen.

Die Konsistenz des Torfs ist durchwegs weich.

Die dunkelbraun gefarbten Anmoorbdden, die an der Basis und in den Randbereichen der
Torfsenke angetroffen wurden, sind bautechnisch als organische, bereichsweise tonige Schluf-
fe zu beschreiben, die nur lokal in geringem Umfang Sand oder auch etwas Kies enthalten. Ihre
Konsistenz ist ebenfalls mit weich anzugeben.

Torf besitzt ein durch Zersetzungsprozesse bedingtes Eigensetzungspotenzial. Des Weiteren
ist er ausgepragt kompressibel. Er gibt bei zusatzlicher Belastung viel Wasser ab und zieht so-
mit starke Setzungen nach sich. Der Torf ist zudem stark frost- und nasseempfindlich. Fir die
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Anmoorbotden gelten dieselben Aussagen in etwas abgeschwéchter Form. Als Baugrund sind
Torf und Anmoorschichten ungeeignet.

Seeablagerungen

Die Farbung der Seeablagerungen ist vorwiegend als griinlich grau bis grau zu bezeichnen. Am
Top und in den Randbereichen treten gelbbraune und beige Farbténe hinzu. Nach der Kornver-
teilung ist der Boden meist als sandiger, schwach toniger Schluff zu charakterisieren, der be-
reichsweise nahezu frei von Grobkomponenten ist (SG13), an anderer Stelle aber als kiesig
oder stark kiesig (SG15) eingestuft wird. Lokal sind Pflanzenreste und Bruchstucke von Schne-
ckenschalen eingelagert.

Die Konsistenz ist nach manueller Einschatzung tiberwiegend weich mit lokalen Ubergéngen
zur steifen, wie auch zur breiigen Zustandsform.

Die Seeablagerungen bilden einen sehr gering tragfahigen, frost- und nasseempfindlichen Un-
tergrund, der bei Belastung mit starken, langer anhaltenden Setzungen reagiert. Zum Abtrag
von Bauwerkslasten ist der Boden nicht geeignet.

Verwitterungs- und Schwemmlehm

Die Farbung der lehmigen Deckschicht ist gelbbraun, seltener graubraun. Nach der Kornvertei-
lung handelt es sich im Normalfall um sandige, mitunter schwach tonige Schluffe mit hohen bis
sehr hohen Anteilen an Kiesfraktion. Bereichsweise kann der Sandgehalt stark ansteigen, so
dass der Boden dann als Schluff-Sand-Gemenge zu bezeichnen ist. Die Ubergénge von einem
stark kiesigen Lehm zum Verwitterungskies oder Hangschutt sind flieRBend. Kleine Ziegelreste,
wie sie in SG14 angetroffen wurden, deuten auf lokale anthropogene Umlagerung der Deck-
schicht hin.

Die Konsistenz des Decklehms liegt nach manueller Einschatzung Uberwiegend bei weich, be-
reichsweise sind Ubergénge zu steifer Zustandsform festzustellen.

Die Deckschicht aus Schwemm- und Verwitterungslehm ist ein gering tragfahiger, frost- und
nasseempfindlicher Untergrund, der bei Belastung mit langer anhaltenden Konsolidationsset-
zungen reagiert. Besonderes Augenmerk ist auf die Bereiche im Ubergang vom Plateau zur
Torfsenke zu legen, wo der Schwemmlehm auf stark kompressiblen Torf- und Anmoorschich-
ten lagert (SG15-16).

Hangschutt

Der nur im Schurf SG17 als Sonderfazies im Ubergangsbereich vom Plateau zur dstlichen Stu-
fe angetroffene Hangschutt ist unterschiedlich geféarbt — im oberen Abschnitt beige mit rost-
braunen Verfarbungen, im unteren grinlich dunkelgrau. Nach der Kornverteilung handelt es
sich um sandigen Kies mit hohen bis sehr hohen Schluffanteilen. Im oberen Teil ist der Boden
nur maRig feucht und lokal leicht verfestigt. Zur Tiefe nimmt die Durchfeuchtung zu — bei breii-
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ger Konsistenz der bindigen Matrix wird dann der Ubergang zu einem flieRenden Boden der
Bodenklasse 2 erreicht.

Aufgrund der hohen bindigen Anteile bildet der frost- und nasseempfindliche Boden kein durch-
géngig stitzendes Korngeriist aus. Er ist damit als gering tragfahig und kompressibel einzustu-
fen.

Verwitterungskies

Der gelbbraun bis braun gefarbte, verwitterte Kies ist nach seiner Kornverteilung als weitgestuf-
ter, sandiger oder stark sandiger Kies mit hohen bis sehr hohen Anteilen an bindiger Kornfrak-
tion zu beschreiben. Der Lagerungszustand ist erfahrungsgemaf als locker zu veranschlagen.

Der Verwitterungskies ist frost- und nasseempfindlich und stellt einen nur maRig tragfahigen
Untergrund dar, der bei Bauwerksauflast noch deutliche Setzungen zulésst.

Talkies

Der unter den Seeablagerungen und in der Umrahmung der Torfsenke erschlossene Talkies
weist graubraune, beigegraue bis graue Farbung auf. Es handelt sich um weitgestuften, sandi-
gen Kies, der im oberen Abschnitt hohe bis sehr hohe bindige Anteile aufweist, zur Tiefe ist er
als gering schluffig anzusprechen. Bereichsweise kann auch die Sandfraktion den Hauptge-
mengteil bilden (schluffiger, kiesdurchsetzter Sand).

Zum Lagerungszustand liegen keine Kenntnisse vor. Der Kies ist weitgehend wassergesattigt,
oberhalb des Wasserspiegels meist stark durchfeuchtet. Die Schluffanteile kbnnen dabei breii-
ge Konsistenz annehmen, womit der Kies dann stellenweise den flieRenden Bodenarten der
Klasse 2 zugerechnet werden muss.

Der Talkies ist frost- und nasseempfindlich. Er ist nach derzeitiger Einschétzung als mafig trag-
fahiger Untergrund zu beurteilen, der bei Zusatzbelastung Setzungen erwarten lasst.

Schmelzwasserkies und -sand

Der unverwitterte Schmelzwasserkies ist grau gefarbt. In Ublicher Ausbildung handelt es sich
um weitgestuften, sandigen Kies, der kaum bindige Anteile enthalt. Haufig ist der Kies nicht
sehr grobkornig. Es dominieren dann die feinen und mittelkérnigen Kieskomponenten bei
gleichzeitig erhohten Anteilen an Sandfraktion. Bereichsweise dominiert die Sandfraktion. Der-
artige Schmelzwassersande kénnen dann als weitgestufte Sande mit deutlichen Kiesanteilen
(vgl. SG3 oder als eng bis intermittierend gestufte Sande mit nur vereinzelt eingelagerten Kies-
gerdllen (vgl. SG9) ausgebildet sein. Prinzipiell muss andererseits auch mit ,gewaschenen®,
sandarmen, so genannten Rollkieslagen gerechnet werden. Hinzuweisen ist auch auf Schrag-
schichtungsblatter, die durch Uberschiittung in einem Flussdelta zu erklaren sind.

Der Lagerungszustand der Kies- und Sandschuittungen wurde in [U3] als weitgehend mitteldicht
bestimmt. Ubergange sowohl zu lockeren, wie auch zur dichten Lagerungsform sind mdglich.
Aufgrund der geringen bindigen Anteile und der daraus resultierenden geringen Kohasion bleibt
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das Material im Aushub insbesondere bei lockerem Lagerungszustand allenfalls voribergehend
standfest, wie das Nachbrechen von Schurfwandungen (z.B. SG8, SG9) gezeigt hat.

Der unverwitterte Schmelzwasserkies bzw. Schmelzwassersand ist ein tragfahiger, setzungs-
armer, im Allgemeinen nicht frostempfindlicher Baugrund. Bzgl. des Setzungsverhaltens sind
jedoch immer die jeweilige Lagerungsdichte und die unterlagernden Beckenablagerungen zu
beachten.

Beckenablagerungen
Die feinkdrnigen Beckenablagerungen sind gelb oder grau gefarbt.

In den Schirfen wurden nur Beckenschluffe erschlossen. Diese sind nach der Kornverteilung
als schwach tonige Schluffe mit unterschiedlich hohen Sandbeimengungen anzusprechen. Die
Feinsandfraktion ist haufig in dinnen Lamellen angereichert, eine stromungs- und schwerkraft-
bedingte Sortierung, die fir eiszeitliche Beckensedimente typisch ist.

Den Bohrprofilen zufolge bildet zur Tiefe haufig die Sandfraktion den Hauptgemengteil der Be-
ckenablagerungen. Diese sind dann als feinkérnige oder fein- bis mittelkdrnige Sande zu be-
zeichnen, die geringe bis sehr hohe Anteile an bindiger Kornfraktion enthalten. Die Ubergénge
von stark feinsandigen Schluffen zu stark schluffigen Feinsanden sind flie3end. Lokal zeichnet
sich eine Wechselschichtung zwischen Beckensand und Beckenschluff ab.

In [U4] wurden umfangreiche Laborversuche zu den Beckenablagerungen ausgefuhrt. Insbe-
sondere wurde das Koérnungsspektrum der Beckensande an einer gréf3eren Probenzahl be-
stimmt.

Die Konsistenz der Beckenschluffe bewegt sich nach manueller Ansprache zwischen steif und
weich. Der Lagerungszustand der Beckensande ist nach den Rammdiagrammen in [U3] in den
héheren Abschnitten als mitteldicht bis locker, in tieferen Lagen als mitteldicht und dicht einzu-
schatzen.

Es ist darauf hinzuweisen, dass ein Teil der Beckenschluffe wie auch die schluffigen Feinsande
leichtplastische bzw. verflussigungswillige Béden sind. Sie sind bei Erschitterung und Aushub-
entlastung nicht standfest und missen dann den flieBenden Bodenarten der Klasse 2 zuge-
rechnet werden.

Die Beckensedimente sind stark frost- und nasseempfindlich. Sie bilden einen maRig tragfahi-
gen Untergrund. Schluffe kdnnen bei zusatzlicher Belastung einen Teil des Porenwassers ab-
geben und somit Uber einen langeren Zeitraum anhaltende Setzungen (Konsolidation) ermégli-
chen. Bei Mischgrindung auf Schluffen und Sanden sind Setzungsdifferenzen zu erwarten.
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Moranen

Moré&nen sind prinzipiell unsortiert vom Eis abgelagerte Sedimente, die h&ufig auch eingearbei-
tete, vor dem vordringenden Gletscher abgelagerte Schmelzwassersedimente enthalten. Bei
den Schmelzwassersedimenten sind feinkdrnige Stillwasserablagerungen (Beckensedimente)
und im flieBenden Wasser abgelagerte, grobkérnige Schmelzwasserkiese und —sande zu un-
terscheiden.

Haufig liegen die Moranen in der Form des sogenannten Geschiebemergels vor, ein bindiges
Sediment, bei dem Grobkomponenten jeder GréRenordnung bis hin zu Findlingsblécken regel-
los in eine bindige (schluffig-sandige) Grundmasse eingelagert sind. Die Grobkomponenten bil-
den Ublicherweise kein stiitzendes Korngerust. Die geotechnischen Eigenschaften werden von
der bindigen Grundmasse bestimmt (matrixgestiutzter Diamikt). Derartiger Geschiebemergel ist
in der Bohrung KB3/88 beschrieben, in B6/77 weist die Ansprache eher auf ein durch Eisauflast
konsolidiertes Beckensediment hin.

Eingelagerte Schmelzwassersedimente entsprechen den oben beschriebenen Schmelzwasser-
kiesen und Beckenablagerungen. Kiesig-sandige Partien innerhalb der Morane sind in den digi-
talisierten Profilen der Anlage 3 abweichend vom Original als Mor&nenkiese und —sande darge-
stellt, um deren bautechnisch, insbesondere aber hydrogeologisch vom Geschiebemergel ab-
weichende Eigenschaften zu kennzeichnen.

Der Lagerungszustand kiesiger Moranen ist im Normalfall als dicht zu veranschlagen. Die Kon-
sistenz des bindigen Geschiebemergels liegt tblicherweise bei steif und hdher. In den Bohrun-
gen KB3/88 und B6/77 ist sie als halbfest mit Ubergéangen zu fest ausgewiesen. Eine Ausnah-
me bildet der Nahbereich grundwasserfiihrender Kies- und Sandschichten, wo die bindige Mat-
rix haufig aufgeweicht ist (vgl. KB3/88).

Ab mindestens steifer Konsistenz bilden die Moranen einen gut tragféahigen, kaum kompres-
siblen Baugrund.
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4  Erdbautechnische Klassifizierung, Bodenkennwerte

Die erdbautechnische Klassifizierung der erschlossenen Boden ist wie folgt zusammenzustel-
len:

Tabelle 1 Erdbautechnische Klassifizierung

Bodengruppe Bodenklasse Bodenklasse |Frostempfindlich-
DIN 18196 1011988 | DIN 18300 102006 | DIN 18301 1012006 |keit ZTVE-StB 09
N TL,GU*,SU*,0U BB2,BN2
Auffallungen A 4 BS1 BS3 F3
Torf und Anmoor HZ,HN,OU,OT 2,34 BOl’E(S)lz’BBZ F3
Seeablagerungen TL, TM,UL,GU* 4,2 BB2,BB1,BS1 F3
venwitterungs-/ TL,UL, TM,SU* 4 BB2,BS1 F3
Schwemmlehm
Hangschutt GU~* 4,2 BN2,BB2,BS1 F3
Talkies GU*,SU*,GU,GW 4,32 BN2,BN1,BS1 F3,F2
Verwitterungskies GU*,SU*,GU 4,3 BN2,BN1,BS1 F3,F2
Schmelzwasserkies/- GW,SW,GE
' ' BN1,BS1 F1,F2

sand SE,SI,SU 3 BS ’

BB2,BB3,BB1

* * 1 H

Beckenablagerungen TL,ST*,SU*,SU 4,2,3 BN2.BN1 F3,F2

BB2-4,BN1-2

* H
Moranen TLULGU%GU 4,3,5-7Y BS1-4 F3,F2
SuU*,SU,X,Y N
Blocke > 0,6 m

2 Anreicherungen von Steinen und Blécken, Findlinge; Bodenklasse 6 auch bei fester Konsistenz
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Fur erdstatische Berechnungen dirfen die nachfolgend aufgeflihrten, geschatzten Boden-
kennwerte angesetzt werden.

Tabelle 2 Bodenkennwerte (cal)

Wichte Reibungs- Kohasion Steifemodul
(feucht/u. Auftrieb) winkel
vy (kKN/m®) G ¢ (kN/m?) | Eg (MN/m?)
Auffillungen 17/7-18/8 15-25 0 -
Torf und Anmoor 12/2-13/3 15 0-1 0,2-1
Seeablagerungen 18/8-19/9 20-25 0 1-2
\S/EL\:/ngrenrriTgsnﬁ 18/8-19/9 25-27,5 0-1 2-4
Hangschutt 18/8-19/11 27,5-30 4-5
Talkies 18/8-19/11 27,5-30 5-10
Verwitterungskies 18/8-19/11 27,5-30 5-10
fg::elzwasserk'es‘/ ] 20/10-21/11 30-35 0 20-70
Beckenschluff 20/10-21/11 25-27,5 1-4 3-8
Beckensand 19/11-20/12 27,5-30 0-1 10-30
Moranen 21/11-22/14 27,5-35 1-5 20-60

Das untersuchte Gebiet ist im Hinblick auf Erdbeben geotechnisch wie folgt einzustufen:

Tabelle 3: Erdbebenklassifizierung nach DIN 4149 :  2005-04

Erdbebenzone

Untergrundklasse

Baugrundklasse

0

S

C
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Der Zulauf von Grundwasser zu den Aufschliissen ist in den Anlagen 2 und 3 dargestellt. Die
Wasserstandsbeobachtungen sind wie folgt zusammenzustellen:

Tabelle 4: Grundwasserbeobachtung

Aufschluss GW angetroffen GW Arbeitsende GW 16.12.2014 GW 09.03.2015
muGel mNN muGel mNN muGel mNN muGel mNN

SG1-3, SG6-10 .

Plateal Kein Grundwasserzulauf

SG4 1,1 647,6 1,10 647,60 1,84 646,86 1,44 647,26
3,8 644,9

SG5 1,0 647,4 1,32 647,11 1,60 646,83 1,24 647,19
3,7 644,7

SG11 2,6 646,7

SG12 1,9 647,1 1,69 647,32 1,89 647,12

SG13 2,8 645,9

SG14 2,7 645,85

SG15 3,5 645,0

SG16 Kein Grundwasserzulauf

SG17 3,5 646,0

SG18 2,5 646,7

KB9/88 3,0 649,1 6,3 645,83 5,52 646,39 4,76 647,14

KB3/88 6,5 645,9 59 646,48 7,03 645,23 6,24 646,02

KB1/88 9,5 642,15 9,0 642,65 | trocken, Sohle 645,75 3,07 647,05

SG12/88 3,4 647,9

SG11/88 Kein Grundwasserzulauf

B1/77 Kein Grundwasserzulauf

B2/77 3,0 646,6 2,3 647,27

B3/77 2,0 646,75 1,60 647,15

B4/77 2,1 647,6

B5/77 Kein Grundwasserzulauf

B6/77 3,0 638,8
8,3 633,5 1,0 640,8

Die allgemeine Grundwassersituation ist wie folgt zu beschreiben:

Die im Bereich des Plateaus oberflachennah anstehende Schicht aus Schmelzwasserkies und

—sand ist ein stark durchlassiger Boden und damit ein potenzieller Grundwasserleiter. Nach
[U3] darf fur den Kies in seiner Normalausbildung von einer Durchlassigkeit in der GréRenord-
nung k; = 5 x 10 m/s ausgegangen werden.
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Die unterlagernden Beckenschluffe sind vertikal sehr gering durchlassige Béden, die eine Tie-
fensickerung weitgehend unterbinden. Aufgrund der vorhandenen Feinsandlamellen weisen sie
eine deutlich hohere horizontale als vertikale Durchlassigkeit auf.

Beckensande sind gering bis méaRig durchlassige, potenziell grundwasserfiihrende Bdden.

Niederschlagswasser, das Uber die Geldndeoberflache einsickert, sammelt sich auf der Ober-
flache der wasserhemmenden Beckensedimente. In abflusslosen Senken des Beckenreliefs
bilden sich ,Seen". Bei geneigter Oberflache fliel3t das Wasser dem Gefalle folgend ab, wobei
Rinnen in der Beckenoberflache die bevorzugten Abflussbahnen darstellen. Das bedeutet, an
der Schichtgrenze zwischen Kies und Becken ist in Tiefpunkten des Beckenreliefs mit Grund-
wasserfihrung zu rechnen. Im Bereich von Hochpunkten der Beckenoberflache kann die Was-
serfihrung hingegen ausbleiben.

Da in keinem der Schirfe auf dem Plateau Grundwasserzulauf erfolgte, muss davon ausge-
gangen werden, dass mit den Schirfen keine Tiefpunkte im Beckenrelief erschlossen worden
sind. Andererseits ist davon auszugehen, dass in der Erkundungsphase Ende November bis
Mitte Dezember jahreszeitlich bedingt niedrige Grundwasserstande vorgelegen haben. In ande-
ren Phasen des hydrologischen Jahres muss durchaus starkerer Wasserandrang an der Basis
der Schmelzwasserkiese einkalkuliert werden.

Dort wo die Beckensedimente am Top sandig ausgebildet sind, sind sie im Normalfall wasser-
gesattigt. Beim Anschneiden in der Baugrube bleiben sie nicht standfest und neigen zur Ver-
flissigung, eine Situation, die sich bei der Erkundung des Bauabschnitts | im unweit gelegenen
Schurf SG1/12 so dargestellt hat [U3].

Auch in tiefer liegenden sandigen Abschnitten sowie aus Sandlamellen innerhalb der
Beckenschluffe ist Grundwasserfiihrung einzukalkulieren, wie sich aus den Wasserstandsbeo-
bachtungen in den drei Messstellen von 1988 gezeigt hat. Im Normalfall durften die wasserfih-
renden Zonen in den Beckensedimenten gespannte Verhaltnisse aufweisen. Erganzend hierzu
noch die Daten einer Stichtagsmessung am 28.08.1989 im Vergleich zu 0.g. Stichtagsmessun-
gen.

Tabelle 5: Grundwasserstichtagsmessungen KB 1988

Sohl-Auflandung

GW 28.08.1989 GW 16.12.2014 GW 09.03.2015 09.03.2015
Aufschluss m u Gel M NN | mu Gel m NN [ mu Gel m NN muGel  mNN
KB1/88 6,58 643,63 | trocken, Sohle 645,71 3,07 647,05 441 645,71
KB3/88 6,66 645,72 7,03 645,23 6,24 646,02 9,14 64312
KB9/88 5,49 646,64 5,52 646,39 4,76 647,14 9.39 642,52

Anm.: Aufgrund der starken Auflandung in der Messstelle KB1/88 war dort am 16.12.2014 kein Grund-
wasserstand messbar.
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Die in Tab. 5 wiedergegebenen Grundwasserstande zeigen in den Messstellen KB3 und KB9
ein gut Ubereinstimmendes Verhalten. Die in KB1 gemessenen Grundwasserstidnde weisen ei-
ne abweichende Systematik auf, die wohl mit der starken Auflandung evtl. auch mit Zulauf von
Oberflachenwasser zu begriinden ist.

Es ist davon auszugehen, dass das Grundwasserdruckniveau in den Beckensedimenten nach
Osten hin abfallt. Ob tatsachlich ein grof3raumig zusammenhéngender Druckspiegel ausgebil-
det ist, oder ob evtl. mehrere Grundwasserstockwerke in der Beckensequenz vorhanden sind,
bleibt nach wie vor unklar.

Im Bereich der 6stlichen Stufe erfolgten in den Schirfen Wasserzutritte im Niveau der Auffill-
basis bzw. am Top der Torfschicht sowie aus den anstehenden Tal- und Schmelzwasserkiesen.
Die Seeablagerungen bilden eine sehr gering durchlassige Schicht, auf der sich Nieder-
schlagswasser und seitlich aus dem Kies aufsteigendes Grundwasser aufstaut, was letztlich zur
Ausbildung der Torfschicht gefuhrt hat. Der Torf selbst ist &hnlich einem Schwamm wasserge-
sattigt, gibt dieses aber nur bei Belastung ab.

Das Grundwasser im Talkies ist unter den wasserhemmenden Seeablagerungen eingespannt.
Wo diese nicht vorhanden sind, ist, wie in SG11-12 und SG18, ein freier Grundwasserspiegel
ausgebildet. Dies ist auch im Bereich der Bohrungen B2-3/77 der Fall. Der Schmelzwasserkies
ist in seiner Normalausbildung hochdurchlassig. Der schluffige Talkies ist als mafiig durchlassi-
ger bis durchlassiger Untergrund anzusprechen. Schluffige Zwischenschichten im Schmelz-
wasserkies, wie sie in den Altbohrungen beschrieben sind, verringern die Durchlassigkeit der
Kiesfolge schichtenweise stark und gliedern somit den Grundwasserleiter.

Das Druckniveau im Kiesgrundwasserleiter liegt hoher als die Oberflache der Seeablagerun-
gen. Das bedeutet, diese werden ,uberflutet” bzw. in evtl. vorhandenen durchlassigen Zonen
von aufsteigendem Grundwasser ,durchdrungen”. Der Druckspiegel liegt aktuell im Niveau des
Torfs oder knapp dartiber. Nach Westen und Norden (B5/77) wird der Kiesaquifer von den
hoch ansteigenden Beckenablagerungen begrenzt. Beckensande wie in B4/77 sind in die Was-
serfihrung einbezogen. Beckenschluffe und —tone sind wasserhemmend.

Die Wasserstande in den Messstellen SG4, SG5 und SG12 belegen ein Grundwassergefalle
nach Siudosten. Es weist in Richtung auf die dortige Gelandestufe, die zur Ach-Niederung und
zu dem dort vorhandenen Torfgebiet (vgl. B6/77) Uberleitet.

Neben der lokalen Grundwasserneubildung Uber die Gelandeoberflache erhalt der Grundwas-
serleiter vermutlich Zuspeisungen aus den Beckensanden und den Uberlagernden Schmelz-
wasserkiesen des nordwestlich anschlieRenden Plateaubereichs. Inwieweit sich der machtige
Kieskorper, der mit der Bohrung B3/77 erschlossen worden ist, in die Beckenablagerungen
hinein erstreckt, evtl. sogar eine ausgedehnte Rinne bildet, ist derzeit nicht bekannt.
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6 Beurteilung der Versickerungsmoglichkeiten

Voraussetzungen

Eingangsvoraussetzung fur die Errichtung von Versickerungsanlagen ist, dass sich im
Einflussbereich keine Verunreinigungen, insbesondere Altlasten mit hohem Freisetzungs-
potenzial befinden, die nachteilige Veranderungen des Grundwassers hervorrufen kénnen.

Die Versickerung von Niederschlagswasser setzt weiterhin durchlassigen Untergrund und einen
ausreichenden Abstand von der Grundwasseroberflache voraus. Der Untergrund muss die an-
fallenden Sickerwassermengen aufnehmen kénnen. Die Aufnahme kann direkt erfolgen oder
verzogert uber ein ausreichend dimensioniertes Speichervolumen der Sickeranlage.

Nach dem Arbeitsblatt DWA-A 138 soll der Durchlassigkeitsbeiwert des Bodens, in dem die
Versickerung stattfinden soll, zwischen k; = 1 x 10° und 1 x 10® m/s liegen. Die Machtigkeit des
Sickerraums soll im Normalfall mindestens 1 m betragen, das heil3t, es ist ein Abstand von 1 m
zum mittleren héchsten Grundwasserstand einzuhalten.

Beurteilung Plateau
Die Altlastproblematik ist der Gelandeerkundung zufolge nicht relevant.

Wie mit [U3] festgestellt wurde, ist der anstehende unverwitterte Schmelzwasserkies mit einer
Durchlassigkeit in der GroRenordnung um k; = 5 x 10 m/s zur Versickerung geeignet. Auch der
Uberlagernde Verwitterungskies kann noch im Durchlassigkeitsfenster nach Arbeitsblatt DWA-A
138 liegen. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass erhéhte bindige Anteile die Durchlassigkeit
soweit herabsetzen kénnen, dass der k—Wert von 1 x 10° m/s rasch unterschritten wird.

Der geforderte 1-m-Abstand zum Grundwasserspiegel kann bei flachen Versickerungsmulden
ohne Probleme eingehalten werden, so dass eine Versickerung von nicht schadlich
verunreingtem Niederschlagswasser im Gebiet prinzipiell mdglich ist. Bei der Anlage von
Versickerungseinrichtungen ist zu empfehlen, diese mit der Sohle in den unverwitterten, grauen
Schmelzwasserkies einzubinden oder mit Sickerschloten an diesen anzubinden.

Allerdings ist bedingt durch die Uberwiegend geringe Kiesmachtigkeit bzw. durch die gelénde-
nah anstehenden wasserhemmenden Beckenschluffe eine Tiefensickerung nicht maglich. Ver-
sickertes Wasser wird also auf der Oberflache der Beckenschluffe mit maRigem Gefélle seit-
warts abflie3en, wobei die Abflusswege nicht geklart sind. In abflusslosen Senken des Becken-
reliefs sind deshalb betrachtliche Aufhéhungen des Ublichen Grundwasserniveaus nicht ganz
auszuschlieen. Im Hinblick auf die zukinftige Bebauung ist besonderes Augenmerk auf die
KellergescholRe zu richten, die in solchen Fallen wasserdicht auszubilden waren. Eine detaillier-
te, standortbezogene Erkundung sollte deshalb vorab ausgefiihrt werden, sofern ein Bauherr
eine Versickerung ins Auge fasst, wobei die fehlende Tiefenversickerung in jedem Falle ein Ab-
laufen des Sickerwassers auf Nachbargrundstiicke bedingt und sich das Problem der negativen
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Beeinflussung bzw. Genehmigung stellen wird. Dieser Sachverhalt sollte durch Vorgaben im
bebauungsplan geregelt werden.

Eine Sondersituation zeichnet sich im Bereich KB2/88 ab, wo der Kies offensichtlich fehlt. Ob
die oberflachennah anstehenden, gering schluffigen Beckensande zur Versickerung geeignet
sind, ist nicht gesichert. Hier waren zur Ausfuhrung einer Sickeranlage vorauseilende Detailun-
tersuchungen erforderlich.

Beurteilung 6stliche Stufe

Eine Versickerung im Bereich der Torfsenke ist aufgrund der Altlastproblematik und der anste-
henden wasserhemmenden Seeablagerungen nicht méglich.

In den umgebenden Flachen ist eine Versickerung in den anstehenden Kiesen voraussichtlich
machbar.

Dort wo Schmelzwasserkies ansteht (Sudteil, Bereich SG18, B2/77) ist auf jeden Fall ausrei-
chende Durchlassigkeit gewahrleistet. Der 1-m-Abstand zum Grundwasserspiegel kann bei
flachen Versickerungsmulden eingehalten werden.

Im schluffigen Talkies ist die Durchlassigkeit verringert. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist
jedoch davon auszugehen, dass im Talkies Durchlassigkeiten in der GréRenordnung um
ki = 10 bis k; =10° m/s, also in der unteren Halfte des Durchlassigkeitsbereichs nach DWA-A
138 vorhanden sind. Hohere Durchlassigkeiten sind durch Einbindung von Sickerschloten in
tiefere, schluffarmere Kiesschichten zu erreichen. In jedem Fall sind hierzu
Detailuntersuchungen am Standort der Sickereinrichtungen auszufuhren.

Eine konzeptionelle Versickerung im Uberlagernden Verwitterungslehm scheidet nach aktueller
Einschatzung aufgrund zu geringer Durchlassigkeit aus.

Nach Norden hin ndhern sich die Beckenablagerungen wieder der Gelandeoberflache an (siehe
B4-5/77). Ob in diesem Gebiet an jeder Stelle ausreichend Kieslberdeckung fur eine
gesicherte Versickerung vorhanden ist, ist unklar. Ahnlich wie im Bereich KB2/88 waren in
diesem Fall Detailuntersuchungen erforderlich.

7 Geochemische Beurteilung des aufgefillten Bereich S

Angetroffene Auffiillungen und Mischprobenzusammenst ellung

Im 6stlichen Abschnitt des Neubaugebietes wurden wie beschrieben im Bereich der Torfsenke
unterhalb der Gelandekante Auffullungen mit Hausmiillanteilen, Torf und Seeablagerungen an-
getroffen. Im Bereich der Geldndekante wurden zusatzlich Schwemmablagerungen erkundet
die moglicherweise umgelagert sind.

Zur abfalltechnischen Einstufung und zur Beurteilung der Schadstoffe bezlglich mdglicher Fol-
genutzungen wurden nachfolgende Mischproben auf den Parameterumfang der Verwaltungs-
vorschrift [U10] analysiert.
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MP1 Auffillung mit Hausmullanteilen
MP2 Torf unter Aufflillungen
MP3 Schwemmlehm, vermutlich umgelagert
MP4 Seeablagerungen unter Torf

In der nachfolgenden Tabelle 6 ist die Zusammenstellung der einzelnen Mischproben beschrie-
ben

Tabelle 6 Mischprobenzusammenstellung

. . Beinhaltete Anthropogene
Mischprobe | Kurzbeschreibung Einzelproben Nebengemengteile
SG4:0,20m bis 1,10 m | 7zjegelbruch, Glas, Glihbirne, Teller,
Auffillung mit ] . Draht, Metallteile, Porzellanbruch,
MP1 Hausmillanteilen SG13:0.15m bis 0,70 m Blechbehalter, Kunststoff, Asche- und
SG14: 0,10 m bis 0,60 m Kohle
SG4:1,40 m
SG5: 1,60 m
MP2 Torf unter SG13:1,00 m keine
Auffullung
SG13:1,20m
SG14: 0,70 m
Schwemmlehm | SG15: 0,70 m bis 1,30 m in einer Probe sehr vereinzelt
MP3 (vermutlich umge- Ziegelbruchstiick
lagert) SG16: 0,25 m bis 1,80 m iegelbruchstucke
SG14:1,00m
Seeablagerung SG4:2,20 m _
MP4 keine
unter Torf SG5: 2,50 m
SG13:1,8m

Nach derzeitigem Planungsstand ist nicht daran gedacht, diesen Bereich flachenhaft zu bebau-
en und die Auffillungen vollstandig zu entfernen. Vielmehr ist eine Nutzung als Kinderspielplatz
(im zentralen Teil) und als Parkplatz (im Nordteil) vorgesehen.

Entsprechend dieser geplanten Nutzungen erfolgt eine Bewertung der Proben nach VwV [U10]
und nach BBodSchV [U11].

Die Prifberichte des Analyselabors liegen in der Beilage 1 diesem Gutachten bei. In Anlage 4
sind sie den Zuordnungswerten der VwV sowie den Prufwerten Boden/Mensch der BBodschV
gegentbergestellt.

Die Ergebnisse sind wie folgt zu bewerten:
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Kinderspielflache

Fur eine direkte Nutzung der Flache als Kinderspielplatz sind die ermittelten Ben-
zo(a)pyrengehalte der angetroffenen Auffullung mit 2,2 mg/kg geringfligig zu hoch (Grenzwert
fur Kinderspielflachen 2,0 mg/kg Benzo(a)pyren). Um die Flache als Kinderspielplatz nutzen zu
koénnen, sind mindestens 35 cm unbelasteter Boden auf die kinstliche Auffillung aufzubringen.
Es wird empfohlen, unbelasteten Boden in einer Machtigkeit = 0,6 m aufzubringen, da dann ei-
ne uneingeschrankte oberflachige Nutzung, z.B. die Errichtung von Nutzgarten mdglich ist.

Bei dem im Zuge der ErschlieBung anfallenden Bodenaushub aus dem westlichen Bereich (o-
berhalb der Gelandekante) handelt es sich um gewachsenen Boden, bei dem keine Hinweise
auf anthropogene Veréanderungen oder geogene Schadstoffanreicherungen vorliegen. Dieser
Bodenaushub koénnte somit uneingeschrankt zur Uberdeckung der Auffillung herangezogen
werden. Hierbei ist anzudenken, mdglichst viel Bodenmaterial aufzufullen, um eine externe
Entsorgung / Verwertung der Aushubmassen mdglichst gering zu halten oder sogar komplett zu
verhindern. Bis 500 m3 Boden kénnen genehmigungsfrei in vergleichbarer Tiefe am Ausbauort
verwertet werden. Bei grof3eren Mengen ist eine Genehmigung einzuholen.

Parkplatzbereich

Aus geochemischer Sicht ist der Aufbau eines versiegelten wie unversiegelten Parkplatzes
madglich. Aufgrund der bautechnisch ungtinstigen Untergrundverhaltnisse wird allerdings emp-
fohlen, Parkplatze nicht zu asphaltieren, sondern als Schotterflache auszubilden. Hierbei kann
z.B. der anfallende Schmelzwasserkies aus dem oberen Baufeld zum ,Aufschottern“ benutzt
werden. Um eine ausreichende Tragfahigkeit zu erreichen, ist ein Geogitter mit Trennvlies vor-
zusehen und der Kies in Lagen von max. 30 cm einzubauen und zu verdichten. Je nach Ver-
formung bzw. Nutzungsanforderung ist dann im Laufe der Zeit nachzubessern.

Bauplatze im Randbereich der Auffullung

Sollten Bauplatze im Randbereich der kinstlichen Auffillungen geplant sein und im Zuge die-
ser Baumafinahmen Auffiillungen mit Hausmiullanteilen und/oder Torf angetroffen werden, kon-
nen diese Boden separiert und gemall VwV im Bereich der bekannten Aufflllung wieder aufge-
bracht werden, da sich hieraus keine Verschlechterung der Situation ergibt. Auch hierbei ist zu
beachten, dass fir die Errichtung z.B. eines Kinderspielplatzes abschlieBend mindestens 35 cm
unbelasteter Boden aufgebracht werden missen. Das Vorgehen ist im Vorfeld mit den Behor-
den abzuklaren.

Entsorgung

Der Aushub des gewachsenen Bodens aulRerhalb der Auffillungen kann ggf. bis zu einer Men-
ge von 500 m? mittels ,einfacher* Unbedenklichkeitserklarung einer Verwertung als Grubenver-
fullung zugefuhrt werden.

Fur den Schwemmlehm und die Seeablagerungen liegen Analyseergebnisse (Einbauklasse Z0)
fur die externe Verwertung vor.
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Die untersuchten Auffullungen und der unterlagernde Torf weisen Schadstoffgehalte im Bereich
der Einbauklasse Z2 auf. Bei einer externen Entsorgung/Verwertung sind o.g. Béden auf Hauf-
werke zu separieren, nach den Vorgaben der LAGA PN 98 zu beproben und zu analysieren.

8 Geotechnische Beurteilung des Vorhabens

Nachfolgend werden fur das geplante Neubaugebiet ,Becherhalde Bauabschnitt 11 prinzipielle
Aussagen zur ErschlieRung (Kanal- und Straf3enbaumafinahmen) sowie zur Bebauung getrof-
fen, die allerdings im Zuge der Planungen zu verifizieren sind.

Aufgrund der Baugrunderkundungen ist das Baugebiet geologisch grundséatzlich in zwei unter-
schiedliche Teilgebiete zu unterteilen, das westliche Plateau und den Bereich der 6stlichen Stu-
fe).

Im Bereich _des Plateaus steht tragfahiger Baugrund mit den Schmelzwasserkiesen und
-sanden an, wobei die unterlagernden, kompressibleren Beckensedimente zu beachten sind.
Die Verwitterungsdeckschichten sind auf Grund des hohen schluffigen Feinanteils und der lo-
ckeren Lagerung ohne Zusatzmal3nahmen nicht fir qualifizierte Bauwerksgriindungen zu ver-
wenden.

Besondere bautechnische Beachtung ist der sidwestlichen Ecke des Plateaubereichs zu
schenken, da hier mit der Altbohrung KB2/88 (Anlage 3.2) keine Schmelzwassersedimente er-
bohrt wurden. Laut Bohrprofil wird hier weicher Verwitterungslehm in 2,15 m Tiefe direkt von
Beckensanden unterlagert.

Im Bereich der 6stlichen Stufe wurden deutlich uneinheitlichere und zum Teil schwierige Bau-
grundverhaltnisse erkundet. Bautechnisch besonders unginstig ist die , Torfsenke* mit Auffll-
lung, organische Bdden (Torf/ Anmoor) und Seeablagerungen welche allesamt als stark kom-
pressibel und stark frost- und nasseempfindlich zu bezeichnen sind. Diese Bdden sind sehr ge-
ring bis nicht tragfahig.

Die Umrandung der ,Torfsenke* zeigt sich sehr uneinheitlich. Zum Teil entsprechen die Ver-
haltnissen denen des Plateaus (z.B. SG3/14, SG10/14 und SG18/14). An anderen Stellen (z.B.
SG11/14 und SG12/14) zeigt sich ein ,normales” Talprofil mit gering tragfahigem Verwitte-
rungslehm, der von maRig tragfahigem Talkies unterlagert wird. Bei Schurf SG17/14 wurde ei-
ne Sondersituation angetroffen. Hier werden Seeablagerungen von Schwemmlehm und Hang-
schutt Uberlagert, weshalb diese Abfolge noch dem Bereich der ,Torfsenke” zugeschlagen wird.

Kanalbau

Die Verlegetiefen der Schmutz- und Regenwasserkanalisation sind derzeit noch nicht festge-
legt.

Aus unserer Sicht empfiehlt es sich, die Kanalisationen so flach wie moglich zu verlegen und
die Verlegetiefe nach Mdéglichkeit so zu begrenzen, dass keine bzw. nur geringfiigige Einschnit-
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te in die Beckensedimente bzw. das Grundwasser erfolgen. Hierbei kann die Sicherung der
Kanalgrdben dann voraussichtlich mit Hilfe von ,normalen* Grabenverbaugeraten (Verbauta-
feln) erfolgen und mit Gblicher Ausgleichsschicht gegriindet werden.

Tiefere Graben, die in die wasserfiilhrenden Beckensedimente eingreifen oder Kanalgraben, die
in der Torfsenke liegen, erfordern eine aufwandige Baugrubensicherung und eine Wasserhal-
tung (z.B. Spundwandverbau mit Vakuumwasserhaltung).

Nach Bekanntgabe der Planung ist zu prifen, wo und welche zusatzlichen Untersuchungen fir
den Bau der Kanéle notwendig werden.

StralRenbau

Der frostsichere Strallenaufbau ist nach RStO 12 (,Richtlinien fur die Standardisierung des
Oberbaues von Verkehrsflachen”, Stand 2012) zu planen und herzustellen. Dabei ist
unabhangig vom gewahlten Aufbau und der Bauklasse auf dem Erdplanum bei Unterkante des
StraRenoberbaus ein Verformungsmodul von E,, = 45 MN/mz2 gefordert. Dieser Wert ist mit sta-
tischen Plattendruckversuchen nachzuweisen.

Ohne zusatzliche MaRRnahmen wird dieses Kriterium im Verwitterungslehm und voraussichtlich
auch im nachverdichteten Verwitterungskies nicht erreicht. Wenn diese Bdden in Tiefenlage
des Erdplanums anstehen, ist daher der Einbau eines verdichteten Bodenersatzkdrpers aus
z.B. Kies/Sand vorzunehmen.

Hierbei werden nach Abtrag des Mutterbodens die anstehenden Bdden bis auf den Schmelz-
wasserkies oder maximal 40 cm unter H6he des Erdplanums abgetragen. Die Aushubsohle ist
mafig bis stark frost- und nasseempfindlich und daher umgehend nach der Freilegung und
Nachverdichtung zu tberbauen. Der Gelandeaufbau erfolgt mit verdichtungsfahigem Kies-Sand
(z.B. GW nach DIN 18196). Das Material ist dabei lagenweise einzubauen und zu verdichten.
Der Verdichtungsgrad ist zu kontrollieren und nachzuweisen. Der Bodenersatzkorper ist an den
Randern mit ausreichend Uberstand und einer Neigung von maximal 45° entsprechend der
Lastausbreitung auszubilden.

Im Bereich der ,Torfsenke" sind zusatzliche MalZhahmen wie vollflachiger Bodenaustausch (mit
entsprechendem Uberstand) oder geogitterbewehrte ,schwimmende* Aufbauten erforderlich.

Bauwerksgrindungen

Grundsatzlich sind zur Bemessung von Grindungen die DIN EN 1997-1:2009-09; Eurocode 7:
LEntwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik — Teil 1 Allgemeine Regeln®, mit nati-
onalem Anhang DIN EN1997-1/NA:2010-12 sowie die DIN 1054:2010-12 ,Baugrund, Sicher-
heitsnachweise im Erd- und Grundbau — Erganzende Regelungen zu DIN EN 1997-1* mit An-
derung A1:2012 (im Wesentlichen enthalten im Handbuch Eurocode 7 ,,Geotechnische Bemes-
sung“ Band 1: Allgemeine Regeln; 1. Auflage 2011; Beuth Verlag, Berlin) zu beachten.

Die frostsichere Mindesteinbindetiefe von Grindungskorpern ist in KiBlegg mitt = 1,1 m an-
zugeben.
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Im Uberwiegenden Teil des Baugebietes sind bei den vorliegenden Baugrundverhaltnissen
Grundungen auf bzw. im Schmelzwasserkies mit teilunterkellerten Geb&uden (1/2 bis 3/4 Kel-
lergeschoss im Boden, z.B. bis -1,5 m) zu empfehlen. Auf dem gut tragfahigen Schmelzwas-
serkies kann nach einer Nachverdichtung mit einer biegesteifen Bodenplatte flachig oder mit
Einzel- und Streifenfundamenten gegrindet werden. Es ist jedoch sicherzustellen, dass der un-
ter der Grindungssohle verbleibende Schmelzwasserkies/-sand noch eine ausreichende
Schichtméachtigkeit aufweist.

Bei nicht unterkellerten Gebauden werden ggf. zusatzliche MalRnahmen zum DurchstoRen der
verwitterten Deckschichten erforderlich. Nachverdichteter Verwitterungskies ist fur qualifizierte
Gebéaudegrindungen ohne detaillierte Untersuchungen und Nachweise nicht geeignet, statt-
dessen wird auch bei nicht unterkellerter Bauweise eine Griindung im Schmelzwasserkies/
-sand empfohlen. Dies kann tber Bodenaustausch oder punktuelle Lastabtragungen (z.B. Ma-
gerbetonsockel, Brunnen) erfolgen.

Grindungssohlen von unterkellerten Gebauden kommen voraussichtlich in weiten Teilen des
Baugebiets in den Beckensedimenten zu liegen. Fir unterkellerte Gebaude sind Flachengriin-
dung (biegesteife Bodenplatte), ggf. mit zusatzlichen Mal3nahmen zur Stabilisierung der Sohle
bzw. mit einem lastverteilenden Teilbodenersatzkérper, geeignet. Beim Ausheben der Baugru-
be ist zu beachten, dass es insbesondere im Ubergang von Schmelzwasserkies/-sand zu Be-
ckensedimenten sowie in sandigeren Partien der Beckensedimente zu Schicht- bzw. Sicker-
wasserzutritten in die Baugrube kommen kann, weshalb eine baubegleitende Wasserhaltung,
Mafnahmen zur Stabilisierung der Baugrubenbdschungen sowie wasserdichte Bauweise ein-
zukalkulieren sind.

Die Bebauung ist in die Geotechnische Kategorie 2 gemafl DIN 1054 einzustufen, Diese um-
fasst Baumaflinahmen mit mittlerem Schwierigkeitsgrad im Hinblick auf die Bauwerke und den
Baugrund. Es sind eine ingenieurmaflige Bearbeitung und rechnerische Nachweise der
Standsicherheit und der Gebrauchstauglichkeit auf der Grundlage von geotechnischen
Kenntnissen und Erfahrungen erforderlich. In jedem Fall ist am Einzelobjekt eine Prifung bzw.
ggf. erganzende Untersuchung durch einen Sachverstandigen fur Geotechnik durchzufuhren.

Abweichend von den obigen Aussagen sind im Bereich der ,Torfsenke* und deren Randberei-
che Sonderbauweisen abzusehen. Voraussichtlich sind hier nicht unterkellerte Gebdude mit
Pfahlgrindung die beste Bauweise. Diese Mallnhahmen sind dann in die Geotechnische
Kategorie 2 - 3 (mittlerer bis hoher Schwierigkeitsgrad) zu stellen. Hier ist die Einbindung eines
Sachverstandigen fir Geotechnik in die Planung, Konstruktion und Bauausfiihrung erforderlich.

Bauwerke sind immer bis zur Geldndeoberkante wasserdicht auszubilden, sofern nicht detail-
liert nachgewiesen wird, dass Grund- bzw. Schicht- und Oberflachenwasser zu keinem - auch
kurzfristigen - Aufstau fihren kann oder der Wasserspiegel mit einer Dranage mit gesichertem
Ablauf tiefer gehalten wird. In diesem Zusammenhang wird auf DIN 4095 ,Drénung zum Schutz
baulicher Anlagen® und DIN 18195 ,Bauwerksabdichtungen” hingewiesen.
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Selbst wenn stellenweise das Grundwasser und dessen Schwankungsbereich tiefer ansteht, ist
zu bertcksichtigen, dass Versickerungsanlagen (auf eigenem wie auch auf Nachbargrundsti-
cken) zu Vernassungen von Kellern fihren kénnen (siehe hierzu auch Kapitel 6).

Zusammenfassung

Das Baugebiet ist in weiten Teilen (Uberwiegend auf dem westlichen Plateau) als gut bebaubar
zu beurteilen, wenngleich die teilweise gering tragfahigen Deckschichten fiir Mehrkosten bei
den StraRenbaumalinahmen sorgen kénnen. Diese liegen aber im ,liblichen Rahmen*.

Zusatzliche Kosten kdnnen auch bei tieferen Kanélen entstehen. Aus bautechnischer Sicht
empfiehlt es sich, die Einschnitttiefen der Kanalgraben so zu begrenzen, dass nicht bzw. nur
unwesentlich in das Grundwasser sowie die Beckensedimente eingeschnitten wird.

Wohngeb&aude kdnnen voraussichtlich sowohl bei unterkellerter als auch bei nicht unterkellerter
Bauweise mit biegesteifer Bodenplatte und ggf. einem Teilbodenersatzkérper gegriindet wer-
den. Es sind jedoch am Einzelobjekt jeweils eigenstdndige Grindungsberatungen mit ggf. er-
ganzenden Untersuchungen durch einen Sachverstandigen fur Geotechnik vorzunehmen.

Im Baugebiet kann nicht schadlich verunreinigtes Regenwasser dezentral in den Schmelzwas-
serkies/-sand und eventuell auch in den Talkiesen versickert werden, dabei ist aber zu beach-
ten, dass es auf Grund fehlender Tiefenversickerung zu horizontalen Sickerwasserabflissen
auf der Oberflaiche der Beckensedimente kommt. Dies kann zu drickendem bzw. erhéhtem
Wasserandrang an unterkellerten Bebauungen fiihren. Dies ist bei der Planung der Gebaude
zu bertcksichtigen bzw. vorab zu diskutieren und im Bebauungsplan zu regeln.

Abweichend von den obigen Angaben ist der Bereich in und um die ,Torfsenke” als deutlich
schwieriger bebaubar zu bezeichnen. Hier sind zum Teil erhebliche Mehrkosten fir Kanal-,
Stral3enbau und Gebé&ude einzukalkulieren. In der aktuellen Bebauungsplanung wurde diesem
Sachverhalt schon insofern Rechnung getragen, als Teile dieser Flache von einer Bebauung
ausgespart und mit Nutzungen (,einfacher Spielplatz, unbefestigter Parkplatz) versehen wer-
den, die verformungsunempfindlich sind. Zusatzlich zu den bautechnischen Belangen ist noch
die Schadstoffbelastung (Kapitel 7) zu bertcksichtigen.

Um Einbeziehung in die weitere Planung zur Fortschreibung des Gutachtens wird gebeten.

Projektbearbeiter: Dipl.-Geol. Peter Lath (Geologie)
Dipl.-Ing. Stefan Niefer (Geotechnik)
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gepruft

Aktenzeichen

AZ 141107

Anlage

1.4

Datum
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KiBlegg,
Baugebiet Becherhalde BA 11
AZ 141107

Anlage 2.1

m U.NN
652

651

650

649

648

Schichtsdule
MaBstab 1:50

SG1/14

651.83 m.NN

O .0

0,.0.,0

00,50

07-1.2[°8 "5

O"0.r 0

O O,

Ke) '_OdO

AT

e [egege

0-. 00

.0 -.Q

oS
©-0-0f einz. Sandlagen,

.0 Q¢

0" 0.-0

"0 O."

0-. 00

.0 -.Q

oS

290|0-0 .0

[X13,30 stark feucht, Feinschich
verfiissigungswillig, TL, Bk
3,60

Schiuff, sandig, schwach tonig, humos,
dunkelbraun, weich, feucht, OH, BkI. 1

5{((&|$,4Schluff, sandig, braun, weich, feucht, GUs,

Kies, stark 8Gndi8WgrEc§]Il<jf sz)chwach feucht,

Schluff, stark feinsandig{ schwach tonig, gelbgrau,

- Mutterboden, Acker
|:| Verwitterungskies
|:| Schmelzwasserkies
- Beckenschluff

Bodenklassen DIN 18 300
143

Bodengruppen DIN 18 196

OH GUx GW TL

Proben

X Becherprobe
[l Eimerprobe

ung4 Feinsandiamellen,

Konsistenz/Lagerungsdichte
weich
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KiBlegg,
Baugebiet Becherhalde BA 11
AZ 141107

Anlage 2.2

m U.NN
652

651

650

649

648

647

Schichtsdule
MaBstab 1:50

SG2/

14

651.74 mNN

< Schluff, sandig, schwach tonig, humos,
8.4 Q‘ﬂ-i dunkelbraun, v?elch, feucht, Agker, OH, Bkl. 1
=

1,20

e}

B0 0

2,60|

X280

3,10
X13,40

3,10

.- |Ok-" OOk~ O - O

o0
-0.- © -0

O .0 0-0[:0

0.0 -0 [0k .
o .o.olto 000"

o-0. 0

o)

Q-0 -Q

070 0

O

(e}

- O.

O

0-0-0

o
o]

Kies, sandig, stark schluffig, lokal Schluff
gﬂ?dkg, kiesig, gelbbraun, féucht, GUx,

ELGI:S’ZS sandig bis stark sandig, grau, feucht, GW,

Schiuff, schwach feinsandig, schwach tonig, gelb,
weich bis steif, feucht, Feinschichtung,
verflissigungswillig, TL, Bkl. 4

Schluff, schwach feinsandig, schwach tonig, grau,
steif, feucht, Feinschichtung, gering
verflussigungswillig, TL, Bkl."4

Konsistenz/Lagerungsdichte
Mutterboden weich

Verwitterungskies Eweich bis steif
Schmelzwasserkies [:I steif

Bodenklassen DIN 18 300

143

Bodengruppen DIN 18 196

OH GUx GW TL
Proben
X Becherprobe
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KiBlegg,

Baugebiet Becherhalde BA 11

AZ 141107

Anlage 2.3

m NN

651

650

649

648

647

646

Schichtsdule
MaBstab 1:50

[x12,40

S63/14

650.52 m.NN

nd, schluffig, humas, einzelne Gerdlle
kelbraun, lacker, feucht, Griinland, OH, BKI. 1

Schluff, stark sandig, kiesig bis stark kiesig,
gelbbraun, weich, fetcht, UC-SUx, Bkl. 4

Kies, sandig, grau, feucht, GW, Bkl. 3

Sand, kiesig, lokal Kies, stark sandig, grau,
feucht, SW; Bkl. 3

Schluff, feinsandig, schwach tonig, graugelb,
steif bis weich, féeucht, Becken taucht nach Osten
ab, TL, Bkl. 4

Konsistenz /Lagerungsdichte

- Mutterboden Iocker
- Verwitterungslehm Elweich

|:| Schmelzwasserkies Esteif bis weich
|:| Schmelzwassersand
- Beckenschluff

Bodenklassen DIN 18 300
143

Bodengruppen DIN 18 196
OH UL-SU* GW Sw TL

Proben
X Becherprobe
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KiBlegg,
Baugebiet Becherhalde BA 1I
AZ 141107

Anlage 2.4

Schichtsaule
MaBstab 1:50

m U.NN
650 GMW 2 PVC SG4/14
649,51 m.NN
648.70 m.NN
Schraubkappe PVC - —
649
Schiuff, sandig bis schwach sandig, schwach tonig,
Vollrohr - \humos, dunkelbraun, weich, feucht, [OH], BKl. 1
Schiuff, Kies, sandig, braun, weich
648 feucht, Ziegel, Glas, Glinbirne, Teller, Draht,
Holz, Schichtwasser an der Basis, TGU*—A , Bkl. 4
< 1,10 < 1,10
20.11.2014 20.11.2014 . .
144 1,40 (S)ﬁhlléfI(fl’ 2rgamsch, dunkelbraun, weich, stark feucht,
09.03.2015 T
647 - 184
16.12.2014
3,00
Schiuff, sandig, schwach tonig, schwach kiesig, .
646 griinlich grau am T?,F gelbbraun, weich lokal steif,
stark feucht, TL-TM, Bkl. 4
Filterrohr —
645
Sand, schluffig, kiesig, zur Tiefe Kies, stark sandig,
500 schluffig, grad, nass, SUx-GUsx, Bkl. 2
Bodenkappe PVC 2
644

Konsistenz /Lagerungsdichte

I:I aufgefiillter Mutterboden IZIWeiCh
Aufflillung, : .
Erdaushub + Housmiill Ewelch lokal steif
- Anmoor
Grundwasser
- Seeton 7. Schichtwasserzulauf

. NZ_  Grundwasserzulauf
|:| Talsand/-kies
X7 Grundwasser zum Arbeitsende

W Grundwasser-Ruhespiegel

Bodenklassen DIN 18 300
142

Bodengruppen DIN 18 196
OH [GU-A] QU TL-TM SUx-GUx

Proben

X Becherprobe
B Mischprobe




Dr. Ebel & Co. Ingenieurgesellschaft mbH, Montag, 13. April 2015

KiBlegg,
Baugebiet Becherhalde BA 11
AZ 141107

Anlage 2.5

Schichtsadule
MaBstab 1:50

m i.NN
650 GMW 2" PVC
649,51 m.NN 305/1 4
Schraubkappe PVC - ==
648.43 m.NN
649
X010 15 f : \EQHHM tomg, sandig, humos, braun, feucht,

648 olrenr - Schiuff, sandlg, k|e3|§ beige, braun stelf
feucht, Ziegel, Glas, Blech, Kabelstiick,
Eﬁlrzgllan olz, Schichtwasser an der Basis, [TL],

1,24 <7
09.03.2015 \
- 1,32 - Torf, schluffig, dunkelbraun, weich, feucht, HZ, Bkl. 2
647 20.11.2074
1,60 -
16.12.2014 Torf, braun, feucht, HN, BkI. 3

646

Schluff, sandig, schwach tonig, kiesig, griinlich
4,00 I grau, weich, stark feucht, TLgB %9
645 Filterrohr - |
Bodenkappe PvC 2001 | glr%i %%gglgcﬁd&wich schlufflg,
644

Konsistenz/Lagerungsdichte

I:I aufgefiillter Mutterboden [:Isteif
Aufflillung, i
Erdaushub + Hausmill IZIWG'Ch
10
Grundwasser
- Seeton 7. Schichtwasserzulauf

I:I Takies NZ_  Grundwasserzulauf
X7 Grundwasser zum Arbeitsende

Grundwasser-Ruhespiegel
Bodenklassen DIN 18 300

142332

Bodengruppen DIN 18 196
[OH] [TL] H2 HN GU-Gux

Proben
X Becherprobe
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KiBlegg,
Baugebiet Becherhalde BA 1I
AZ 141107

Anlage 2.6

m G.NN
652

651

650

649

648

647

646

Schichtsadule
MaBstab 1:50

SG6/14

651.62 m.NN
Schluff, feinsandig, schwach tonig, humos,
FA Qﬂ-g dunkelbraun, weich, feucht, OH, BKI. 1
'.959”'-C Schluff, Kies, sandilcg schwach tonig, gelbbraun,
1020u8  feucht, GU-TL, BKl. 4
0,90 - 1,20} 0,0 d
00
0-.0-q
00
0.0
00
0-.0-d
~o-a
26969 Kies, stark sondig, grau, feucht, GW, BKl. 3
0624
O ‘0.1
0-.0-d
.0 -0
O 0.-
O O
00"
.0 -.Q
o
370} 0.0 -
Schluff, feinsandig, schwach tonj%am Top tonig,
graugelb, weich, feucht, Feinschichtung, TL, Bkl 4
4,30

Konsistenz/Lagerungsdichte

- Mutterboden IZI weich

|:| Schmelzwasserkies
- Beckenschluff

Bodenklassen DIN 18 300
143

Bodengruppen DIN 18 196
OH TL-GUx GW TL

Proben
X Becherprobe




KiBlegq,
Baugebiet Becherhalde BA 11
AZ 141107

Anlage 2.7

Dr. Ebel & Co. Ingenieurgesellschaft mbH, Montag, 13. April 2015

Schichtsdule
MaBstab 1:50

SG7/14

m {.AN 651.26 m.NN
652 ‘
X010 Schluff tonitt;, feinsandi{;, humos, dunkelbraun,
651 weich, teucht, OH, BK.
(10,60 Sand, Schluff kiesi(ﬁ, ‘gelbbraun, weich,
feucht, SUs-UL, BKT.
650
Kies, stark sandig, grau, feucht, Schurf bricht
nach, GW, Bkl. 3
649
2,50 Schluff, feinsandig, lokal stark feinsandig,
(129 schwach tonig, e(ib locker / weich, feucht
Feinschichtung, Teicht verflissiqungswillig, TL,
Bkl. 4
648

Konsistenz/Lagerungsdichte

- Mutterboden Dweich
647 - Verwitterungslehm

|:| Schmelzwasserkies

- Beckenschluff

Bodenklassen DIN 18 300
143

Bodengruppen DIN 18 196
OH SUx-UL GW TL

Proben

X Becherprobe
0 Eimerprobe
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KiBlegq,
Baugebiet Becherhalde BA 11
AZ 141107

m i.NN
652

651

650

649

648

647

Schichtsdule
MaBstab 1:50

1,50

SG8/ 14

651.38 m.NN

0 Schluff, feinsandig, tonig, einzelne Gerolle,
OO0 0s, dunkelbraun, weich, feucht, OH, BKI. 1
‘on0.d Kies, stark schluffig, sandig, gelbbraun,

0,60 290, feucht, GUx, Bkl. 4
SO = ©
00"

0 -Q
o Oo.
-0 0.
0.0 -
;0 -0
oo
0 0.
0.0
0 Q
25969 Kies, stark sandig, grau, feucht, Kies rutscht
00 nach, GW, Bkl. 3
.0 -0
oo
0 0.
0.0
0 -.Q
o O
0O O.
0.0 -
0 -0
i
3300 0. o
Schluff, stark feinsandig, %(qugelb, stark feucht, TL-STx,
380 BKI. 4, Feinschichtung, vertlissigungswillig

Konsistenz,/Lagerungsdichte
weich

- Mutterboden
|:| Verwitterungskies
|:| Schmelzwasserkies
- Beckenschluff

Bodenklassen DIN 18 300
143

Bodengruppen DIN 18 196

OH GUx GW

Proben

X Becherprobe
0 Eimerprobe

Anlage 2.8
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KiBlegq,
Baugebiet Becherhalde BA 11
AZ 141107

Anlage 2.9

m i.NN
652

651

650

649

648

647

646

Schichtsdule
MaBstab 1:50

SG9/ 14

651.46 m.NN

x0,10 . . .
Schluff, tonig, feinsandig, humos, dunkelbraun,
0.25 e g ich, ’feuch%, Ziegelres?e, OH, Bk 1

Sand, stark kiesig, stark schluffig, gelbbraun, feucht,
SU*-GUs, BKI. 4

130 o6

Kies, stark ﬁi]ngig, grau, feucht, Schurf bricht

170 - nGCh, CW, Bkl

Sand, einzelne Gerdlle, grau, feucht, SI, BKl. 3
2,40

ELeIs,Bsandig bis stark sandig, grau, feucht, GW,

320707

X13.50
Sand, einzelne kleine Gerdlle, grau, feucht, SE-SI, Bkl. 3

4,10}

; 4.-; Schiuff, feinsandig, schwach tonig, graugelb,
Mch bis staif, feucht 1L, Bkt 4 0

Konsistenz/Lagerungsdichte
weich

E weich bis steif

- Mutterboden
I:I Verwitterungskies
|:| Schmelzwasserkies
|:| Schmelzwassersand
- Beckenschluff

Bodenklassen DIN 18 300
1433

Bodengruppen DIN 18 196
OH SUs-GUx GW SI SE-SI TL

Proben

X Becherprobe
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KiBlegg,
Baugebiet Becherhalde BA 11
AZ 141107

Anlage 2.10

m U.NN
651

650

649

648

647

646

Schichtsdule
MaBstab 1:50

SG10/14

650.33 m.NN

0.10 § Sand, schluffig, k|e3|E humos, dunkelbraun,
0,30 locker, feucht; OH, BKI. 1

P Kies, sandig, schwach schluffig, gelbbraun,
0o0ie et fonent, GUoBk %9
O 0.
RECION
00"
.0 -.Q
%%
©0-0-q Kies, stark sandlg geringer Schiuffanteil, grau,
522 feucht GW, Bkl
00
0:-.0-
%62
2,00 210 '60_ : g
Schluff, feinsandi schwach tonig, graugelb,
feucht, Femschlcr?fung, 49 gravg
2,70

Konsistenz/Lagerungsdichte

- Mutterboden locker

|:| Schmelzwasserkies
- Beckenschluff

Bodenklassen DIN 18 300
134

Bodengruppen DIN 18 196
OH GU GW TL

Proben

X Becherprobe
[0 Eimerprobe




KiBlegg,
Baugebiet Becherhalde BA 11
AZ 141107

Anlage 2.11

Dr. Ebel & Co. Ingenieurgesellschaft mbH, Montag, 13. April 2015

Schichtsdule
MaBstab 1:50

SG11/14

m NN 649.27 mNN
650 ‘

[X10,10
Feinsand, schluffig, humos, einzelne Gerdlle,
649 0.40 dunkelbraun, locker, feuchf, OH, BkI. 1
g. . ..l ;

Schluff, feinsandig, schwach tonig, schwach
X1.00 kiesig, gelbbraun g:stelf bis welch.(J feucht, Schurf
648 bricht nach, TL, Bk, 4
1,60 i
._,(_)5
o Kies, sandig, schluffig, beigegrau, feucht,
R IR A R
647 230h020
2,60 [12.60 :%- . Kies, sandig schwach schlu_ffig,
16.12.2014 280 0500 grau, nass, CU CU*, Bkl 3-2
646
Konsistenz/Lagerungsdichte
- Mutterboden |OCk€f
|:| Verwitterungslehm Esteif bis weich
645

|:| Talkies

Bodenklassen DIN 18 300
143-2

Grundwasser

XZ_ Grundwasserzulauf

Bodengruppen DIN 18 196
OH TL GU*-UL GU-GU*

Proben

X Becherprobe
[0 Eimerprobe
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KiBlegg,

Baugebiet Becherhalde BA 11

AZ 141107

Anlage 2.12

m U.NN
651

650

649

648

647

646

645

Schichtsaule
MaBstab 1:50
GMW 2" PVC
650,53 m.NN
Schraubkappe PVC - — /
649.01 m.NN
Vollrohr -
MG § Sand, schiuffig, humos, einzelne Gerdlle,
0,30 dunkelbraun, locker, feucht, OH, BKI. 1
[X10,80 Schluff, sandig k|e3|g, ?(elbbruun, beigefleckig,
weich, feucht
1,30
3,00 Kies, sandlgf, schiuffig bis schwach schiuffig,
1,69 I Yo r(tlubragn heucf}jt télLs] n%sl? leglhliffgehalt nach
= -~
16.11283014 _I_ < 190 190 Unten abnehmen
: 16.12.2014
09.03.2015 |
Fiterrehr = Kies, sandig schwach schlufflg,
Bodenkappe PVC 4,00] | AR grau, nass, C
2'80 - oo L

Konsistenz/Lagerungsdichte

locker
EI weich

Grundwasser

SZ_ Grundwasserzulouf

Bodenklassen DIN 18 300

143

X7 Grundwasser zum Arbeitsende

W Grundwasser-Ruhespiegel

Bodengruppen DIN 18 196
OH UL-TL GUx-GU GU-GW

Proben
X

Becherprobe
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KiBlegg,
Baugebiet Becherhalde BA 1I
AZ 141107

Anlage 2.13

m i.NN
649

648

647

646

645

644

mO5-07 P

Schichtsaule
MaBstab 1:50

SG13/14

648.68 mNN

010 g 15 FETEA>

Schluff, sandig, tonig, humos, schwach kiesig,
\dunkelbraun, v?eich, ?eucht, fOHf, B

Schiuff, sandig, kiesig, schwach tonig, beigegrau,
[ elbﬂrau,"feuc t, Metallteile, Porzellanscherben,
mO7- 09 0.70{- chbehdlter, Ziegelreste, [TL], Bkl. 4
" 0,90 Schluff, Sand, organisch, torfi?,' dunkelbraun,
X100, cker / weich, feucht, Ziegelstiicke, Drainage,
L0 U501 8

g dunkelbraun, weich,

t, HZ, BKI. 2

Schluff, tonig, schwach sandig, schwach kiesig,
un, weich, feucht, OU, Bkl."4

Schluff, feinsandig, schwach tonig, einzelne

Gerdlle, grau, weich, feucht, Pflanzenreste, Reste

von Schrieckenschalen, TL, Bkl. 4

2,80
16.12.2014 - . :
Kies, sandig, schwach schluffig,
013,00 grau, nass, GU-CW. B 3

340P55°

Konsistenz /Lagerungsdichte

I:I aufgefiillter Mutterboden IZI
Iocker/ weich

Grundwasser

2

weich

Grundwasserzulauf

Bodenklassen DIN 18 300
1423

Bodengruppen DIN 18 196
[OH] [TL] [OU-SU#] H2 OU TL GU-GW

Proben

X Becherprobe
[l Eimerprobe
B Mischprobe
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KiBleggq,
Baugebiet Becherhalde BA 11
AZ 141107

Anlage 2.14

m U.NN
649

648

647

646

16.12.2014

645

b44

WO.1- 0,6

2,00

2,70

Schichtsadule
MaBstab 1:50

SG14/14

648.55 m.NN

R0.10 ,10

- Schiuff, sandig, schwach tonig, humos, schwach
sig, dunkelbraun, locker, feucht, [OH], Bkl. 1

Kies, sandig, schluffig, braun, feucht, Ziegel,

Blech, Glas, Porzellan; Metdllstiicke,

I%s ktuben, Niveadose, Kabelreste, Holzkohle,
* i}

Schluff, tonig, schwach feinsandig, organisch,
kelbraun, ‘weich, feucht, OU, 4

Schiuff, sandig, kiesig, beigegrau, beigegelb,

steif, feucht, UL, Bkl. 4

[x10,70 i
[X11,00 L

Kies, sandig, schluffig, braungrau, stark feucht,
GUx, Bkl. 2

3

230D,

Kies, sandig, geringer Schluffanteil,
grau, nass,qC\%l—GU? Bkl. 3

2.80[ -

Konsistenz/Lagerungsdichte

I:I aufgefiillter Mutterboden Iocker
Auffiillun i
I:I Erdaushub + Hausmill Elwelch
- Anmoor [:Isteif
- Seeablagerung
Grundwasser
2

|:| Takies

Bodenklassen DIN 18 300
1423

Grundwasserzulauf

Bodengruppen DIN 18 196
[OH] [GU+] OU UL GU« GW-GU

Proben

X Becherprobe
[0l Eimerprobe
B Mischprobe
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KiBlegq,
Baugebiet Becherhalde BA 11
AZ 141107

Anlage 2.15

Schichtsdule
MaBstab 1:50

m U.NN
649

[x10,10

648 MO0.15- 0,7

Wo.7- 1,3

647 1,60

11,90 9
[X12,10 9

646

645 ~z__ 3,50 1350

1,40 *

015

SG15/14

648.46 m.NN

0,70

S Schiuff, feinsandi schwach tonig, humos, braun,
I \ueich, feucht T Ig] k

Schluff, sandig, schwach k|e3|g, schwach topi ﬁ_
bbraun, steif, feucht, kieine Ziegelreste, r ], Bkl 4

Schluff, sandig, kiesig bis_stark k|e3|g,
braungrau, steif, feucht, TL, BKL.

Schluff tom? braunllch ray

ich, feucht, Astholz, TH, BkI. 4
Torf, SCh|UffI schwarzbraun - rotbraun, feucht,
HZ, zur Tiefe HN, Bkl. 2-3

Schluff, tonig, organisch, dunkelbraun,

ich, stark feucht, OT, Bkl. 4
Schluff, Kies, sandlg grau, weich,
stark feucht, GUs, BKI. 4

bis qu33|g, nass, G

16.12.2014

644

643

% Kies, stark schlufflﬁ stark sand ? grau, breiig

Konsistenz,/Lagerungsdichte

I:I aufgefiillter Mutterboden IZIWeich
[ ] Autfiung [ ]stei
|:| Schwemmlehm Ebreiig bis fliissig
- Seeablagerung
Grundwasser
- Torf SZ_  Grundwasserzulauf

Bodenklassen DIN 18 300
142-32

Bodengruppen DIN 18 196
[OH] [TL] TL TM H2-HN OT GUx GUx-SUx

Proben

X Becherprobe
0 Eimerprobe
B Mischprobe
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KiBlegq,
Baugebiet Becherhalde BA 11
AZ 141107

Anlage 2.16

m U.NN
649

648

647

646

645

b44

Schichtsdule
MaBstab 1:50

M0.25- 1,8

[X12,30

SG16/14

648.87 m.NN

; Schluff, tonig feinsandig, humos, braun, weich,
— ht,' OH, BK.. 1

Schluff, sandiqrschwuch tonig, schwach kiesig,
?elbbraun zur_Tiefe graubraun, steif / weich,
eucht, einz. Ziegelreste, TL, Bkl 4

Torf, schwarzbraun bis rotbraun, weich,
feucht, HZ, zur Tiefe HN, Bk 2-3

Schluff, tonig organisch, braunschwarz, weich,
cht, OT, BkI. 4

Schlﬁm. iandig, kiesig, mattgray, steif, feucht,

Konsistenz/Lagerungsdichte
weich

Esteif / weich
[:I steif

I utterboden
[ v
B o
B oo
B secctiogering

Bodenklassen DIN 18 300
142-3

Bodengruppen DIN 18 196
OH TL HZ-HN OT

Proben
X Becherprobe
B Mischprobe
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KiBlegq,
Baugebiet Becherhalde BA 11
AZ 141107

Anlage 2.17

m U.NN
650

649

648

647

646

645

Schichtsdule
MaBstab 1:50

[X11,00

[X13,00

SG17/14

649.54 m.NN

3 Sehluff

y sandig, humos, schwach tonig, braun,
ich,

teucht,”OH, BKI.'1

Schluff, sandig, kiesig, gelbbraun,
weich, euch’(,g 1L, Bk?. E

- o)
D. 0.0
1055
-0 6| Kies, sandig, schluffig, beige, lok. rostbraun,
050 2T, verfestgt, feucht, GUx, BKI. 4
b.0L.0L
270b/oc o
S
66| Kies, sandig, stark schluffig, griinlich dunkelgrau,
55

3,30

stark feucht, GUx, BKl. 2

b. oo

3,501x3,50 Schluff, sandig, kiesig, schwach tonig, graugriin
16.12.2014 430 \sehereigh, st%rk fel?cht, GW- Zulau ig derg Sohle,

Konsistenz,/Lagerungsdichte

- Mutterboden weich
- Schwemmlehm
Grundwasser
I:I Hangschutt N7 Grundwasserzulauf

Bodenklassen DIN 18 300
142

Bodengruppen DIN 18 196
OH TL GUx

Proben

X Becherprobe




KiBlegq,

Baugebiet Becherhalde BA 11

AZ 141107

Anlage 2.18

Dr. Ebel & Co. Ingenieurgesellschaft mbH, Montag, 13. April 2015

m U.NN
650

649

648

647

646

645

Schichtsdule
MaBstab 1:50

SG18/14

649.18 m.NN
0 20_ Sand, schluffig, humos, schwach kiesig, braun,
0.40 0% 0% cht, OH, Blﬂ. 1 k
e SRR \Eﬁs, sandig, schluffig, gelbbraun, feucht, GUx,
o 0 .4
o O
o O
olelNe}
[oe®)
o O
o O
OMO
Osoo Kies, sandi ,grauhfeuch’é,
5 Schurf bricht ‘nach, GW, Bkl. 3
[oe®)
o O
o O
O O
O O
O O
2550 oo o
16.12.2014 4&8UL o o

Konsistenz,/Lagerungsdichte

Grundwasser

N7 Grundwasserzulauf

I:I Schmelzwasserkies

Bodenklassen DIN 18 300
143

Bodengruppen DIN 18 196
OH GUx GW
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m U.NN
652

651

650

649

648

647

646

645

644

643

642

641

640

639

638

637

636

635

634

S1 11,70-12,00

S2 12,70-13,00

Pegel 2015
Stahlrohr ersetzt durch
5"-PVC-Rohr
POK = 651,05 m NN
-1.01 4
1
Sebakappe
Stahlrohr verz. NW 4"———
Beton
PVC-Aufsatzrohr
NW 4"
Abdichtung
P
qd
8]
P
qd
w307
09.03.2015 |9 D
qd
8]
g
Filterkies e
=1,0-25 mm g b
Auflandung 2015 4,41 m b
g
qd
o]
P
PVC-Filterrohr
NW 4" SW=0,8 mm 3
o]
P
g
o]
7,00 ’
31.08.1988 |/
7,50 b
26.07.1988 R
o]
q
P
q
P
950 |
q
PVC-Sumpfrohr NW 4"
q
11.50
PVC-Kappe S,
1 00 ©O
] ]
(e)e) (o]}
O (@]
Qo0 000
aseesen
b o0 e o
oo 00O
Oooggogooio
Einfall o0 6 Eoo
oo o000
pseesen
b o0 e o

Schichtsdule
MaBstab 1:50

KB1/88

650.12 m NN

[<11,00

[X12,00

[X13,00

[X14,00

Bt b e b b el bbb b bl P

[X15,00

[X16,00

[X17,00

[X18,00

8,00
25.07.1988

[x19,00

[<110,00

111,00

11,70
112,00

112,70
113,00

[X114,00

115,00

Ansatzhohen neu nach Korrektur IB Fassnacht 2015

Kies und Sand, schluffi%, qumos, braun, locker,

schwach feucht, OH, BK|

Schiuff, kiesig, sandi%klRur?os, braun, steif,

schwach feuc t, OU,

Schluff, schwach sandiq, Ilumos, vereinzelt Kies, steif,

schwach feucht, UM, BKI

Schiuff, feinsandig bis stark feinsandig,
brdunlich, steif, feucht, UM, BkI. 4

Feinsand bis Mjttelsand, schwach schiuffig bis

schluffig, vereinzelt Kies, graubraun,
mitteldicht, feucht, SU, BT, 3-4

Schiuff, schwach tonig, feinsandig, grau, steif,

feucht, UM, Bkl. 4

Feinsand und Schiuff, vereinzelt Kies, graubraun,

mitteldicht / weich, feucht, SUx, BK.

-. Mutterboden

- Verwitterungslehm
- Beckenschluff

- Beckensand

- Beckensand / Beckenschluff

Konsistenz/Lagerungsdichte
locker

[:I steif
mitteldicht
B |mitteldicht / weich

Bodenklassen DIN 18 300
13434

Bodengruppen DIN 18 196
OH 0U UM SU SUx

Proben

X Becherprobe
[0 Eimerprobe

Grundwasser

SZ_ Grundwasser angebohrt
SW_  Grundwasser nach Bohrende
W Ruhewasserspiegel

LOVIVL ZY

11 Vg 8pjpytoyoag
}01qabnog ‘bbag1y

1'¢ abojuy
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m AN
652

11,00
651

[X12,00
650

[X3,00
649

[X14,00
648

[X15,00
647

[X16.00
646

[X17,00
645

[X8,00
644

[x19,00
643

110,00
642

[X111,00
641

[X112,00
640

[X113,00
639

[X114,00
638
637

9 00
25.07.1988

9,50
22.07.1988

Schichtsdule
MaBstab 1:50

KB2,/88

651.65 m NN

Schluff, humos, schwach sandig, vereinzelt Kies,
braun, weich, feucht, OU, BkI. ?

Schluff, schwach kiesig, humos, braun, weich,
feucht, kleine Ziegelreste, OU, BKl. 4

Feinsand bis Mittelsand, schwach schiuffig bis
schiuffig, grau, mitteldicht, feucht, SU, Bkl. 3-4

Feinsand, schluffig, B?(rau mitteldicht, feucht bis
stark feucht, SUs; Bkl 4

Schluff, feinsandig, schwach tonig, grau, steif,
feucht, UM, Bkl. 4

Feinsand bis Mittelsand, schwach schluffig bis
schluffig, vereinzelt Kies, einzelne Steine, grau,
mitteldicht, feucht, SU, BKI. 3-4

.. Mutterboden
- Verwitterungslehm
- Beckensand
- Beckenschluff

Konsistenz /Lagerungsdichte
weich

mitteldicht
[:I steif

Bodenklassen DIN 18 300
143-4

Bodengruppen DIN 18 196
OU SU SUx UM

Proben
X Becherprobe

Grundwasser

XZ_  Grundwasser angebohrt
NV Grundwasser nach Bohrende

LOVIVL ZY

11 Vg 8pjpytoyoag
}01qabnog ‘bbag1y

¢'¢ abojuy
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m U.NN
653

652

651

650

649

648

647

646

645

644

643

642

641

640

639

638

Pegel 2015
Stahlrohr ersetzt durch
5"-PVC-Rohr
POK = 652,87 m NN

-0.62 4

 Sebakappe
Ubergang NW 4"'———

Beton
PVC-Aufsatzrohr NW 4"

Abdichtung

1.40

Filterkies d=1,0-2,5 mm

590
21.07.1988
6,24
09.03.2015

w_ 6,65
31.08.1988

PVC-Filterrohr NW 4"
SW=08 mm

Auflandung 2015 9,14 m

10.40

PVC-Sumpfrohr NW 4"

1
PVC-Kappe
1

Einfall

Schichtsdule
MaBstab 1:50

KB3/88

652.26 m NN

Schluff, humos, schwach sandig, braun, weich,
wach feucht, OU, BK. 1

Schiuff und Sand, schwach humos, braun, steif /
tteldicht, feucht, OU, Bkl. 4

Schluff, kiesig, schwach sandig, humos, braun,
_/siglf, trocken bis schwach fedcht, OU, Bkl. 4

[X11,00
Feinsand bis Grobkies, kiesig, einzelne_Steine,
mitteldicht, schwach feucht, SW, Bkl. 3
[X12,00
[X3,00
Kies und Sand, schwach schluffig, einzelne
Steine, grau, mitteldicht, trocken, GW, BkI. 3
[X14,00
[X15.00
[X16,00
6,50
21.07.1988 Schiuff, sandig, kiesi?, einzelne Steine,
braungrau, halbfest, feucht, UM, Bkl. 4
[X17,00
8,00 8,00[.
Feinsand bis Grobsand, kiesig, braungrau, weich,
schwach feucht, SW, Bkl. 3
[X19,00 9,00 [
Schluff, stark sandig, kiesig, grau, halbfest,
trocken, UL, BKI. 4
[X10,00 10,00
Feinsand bis Grobsand, kiesig, schwach schluffi
11,00 Eﬁ]uggrau, mitteldicht, starkgfeucht bis nass, SU,
[X112,00 12,00
Schiuff, stark sandig, kiesig, einzelne Steine,
513,00 gﬁ]uahalbfest, troclgen, Sagdllnse bei 13,2, UM,
14,00 14000

Ansatzhohen neu nach Korrektur 1B Fassnacht 2015
Abwandlung der geologischen Interpretation der
Schichtfolge durch Dr. Ebel & Co. GmbH 2015

- Mutterboden
- Verwitterungslehm
|:| Schmelzwassersand
I:I Schmelzwasserkies
|:| Geschiebemergel

Konsistenz/Lagerungsdichte
weich

steif / mitteldicht
[ ]stei

mitteldicht

[[ ] haibfest

Bodenklassen DIN 18 300
143

Bodengruppen DIN 18 196
OU SW GW UM UL

Proben
X Becherprobe

Grundwasser

SZ_ Grundwasser angebohrt
SN _  Grundwasser nach Bohrende

W Ruhewasserspiegel

LOVIVL ZY

11 Vg 8pjpytoyoag
}01qabnog ‘bbag1y

¢'¢ abojuy
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m U.NN
653

652

651

650

649

648

647

646

645

644

643

642

641

640

639

638

637

Pegel 2015
Stahlrohr ersetzt durch
5"-PVC-Rohr
POK = 652,67 m NN

-0.74 4"

Sebakappe
Stahlrohr verz. NW 4" ————

Beton

Abdichtung

P'VC-Aufsatzrohr NW 4"

276

4,77
09.03.2015

PVC-Filterrohr NW 4"
SW=08mm

Auflandung 2015 9,39 m

PVC-Sumpfrohr NW 4"

Schichtsdule

MaBstab 1:50

KB9,/88

651.91 m NN

030

[X11,00

Schiuff, sandig, schwach kiesig, schwach humos,
braun, steif, feucht, Ziegelbrocken, [UL|, Bkl. 4

Feinkies bis Grobkies, stark schluffig, sandig,
braun, locker bis mitteldicht, feucht, GUx, Bkl. 4

Feinsand bis Mittelsand, schluffig, graubraun,

[X12,00

X300 <7 3,00
14.09.1988

[X14,00

sgp  CISR1470-500
16,00

7,00  [1Sp2 7,70-8,00

[x18,00

[x19,00

[<110,00

111,00

112,00

3 ; k- .'{%.__ :_.
—

\locker, feucht, SU, Bkl. 4

Feinkies bis Grobkies, stark sandig, schwach
luffig, braungrau, |ocker, feucht, GUx, BkI. 4

Feinsand, schiuffig bis stark schluffig, grau,
'\mj_tteldlcht, feucht, SUx, Bkl. 2-4

Feinsand bis Grobsand, schwach schluffig, braun,
ker, feucht, SU, Bkl. 3

Feinsand, schluffig bis stark schluffig, grau
mltteldlcht, feucht, ab 6,0 m nass, SUx, Bkl 2-4

Feinkies bis Grobkies, stark sandi
schiuffig, grau, mitteldicht, nass, EU*, Bkl. 4

[X113,00

[X114,00

Ansatzhohen neu nach Korrektur 1B Fassnacht 2015
Abwandlung der geologischen Interpretation der
Schichtfolge durch Dr. Ebel & Co. GmbH 2015

Schluff, stark feinsandig, schwach tonig, grau,
weich bis steif, feucht, im oberen Bereich
Feinsand und Schluff, UL, Bkl. 4

Schlyff, kiesig, sandig, grau, steif, feucht,
ekritzte Geschiebe, UL, BKI. 4

|:| Schmelzwassersand
I:I Schmelzwasserkies
- Beckensand

I:I Beckenablagerungen
- Beckenschluff

|:| Ubergang zu Geschiebemergel

Konsistenz,/Lagerungsdichte
steif

locker bis mitteldicht
locker

mitteldicht

[ weich bis steif

Bodenklassen DIN 18 300
442-43

Bodengruppen DIN 18 196
[UL] GU* SU SUs UL

Proben

X Becherprobe
B ungestorte Probe

Grundwasser

NZ_  Grundwasser angebohrt
S Grundwasser nach Bohrende
W Ruhewasserspiegel

LOVIVL ZY

11 Vg 8pjpytoyoag
}01qabnog ‘bbag1y

¢ abojuy
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KiBlegg,
Baugebiet Becherhalde BA 1I
AZ 141107

Anlage 3.5

Schichtsadule
MaBstab 1:50

m . SG11 / 88
647 646.01 m NN
646

Schiuff, schwach sandll? schwach kiesig, humos,
\braun, steif, feucht, 0

Feinkies bis Grobkies schlufflg sandig, braun,
\mitteldicht, feucht, GUx

X1,00 T -a b Feinkies bis Grobkies, sandig, grau, mitteldicht,
645 070 oIB feucht, GF, BK. 3 9
05944
1,50/0%6: 7
|
|
644 |
|
|
|
|
i
|
643 R0 |
|
|
I Schiuff, stark SGndlﬂ feinsandig, toni
| ollvgrau steif, feucht, gebdndert, UL, Bkl. 4
|
|
|
642 }
|
14,40 |
|
|
|
641 }
|
|
5,50 !
640 Konsistenz/Lagerungsdichte

- Mutterboden [:Isteif
I:I Verwitterungskies mitteldicht

|:| Schmelzwasserkies Bodenklassen DIN 18 300

- Beckenschluff 43

Bodengruppen DIN 18 196
OU GUx GE UL

Proben
X Becherprobe

Abwandlung der geologischen Interpretation der
Schichtfolge durch Dr. Ebel & Co. GmbH 2015
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KiBlegg,
Baugebiet Becherhalde BA 1I

AZ 141107 Anlage 3.6
Schichtsaule
MaBstab 1:50
m i.NN 651.36 m NN
652
Schiuff, schwach sandi humos schwach kiesig,
©2.0..a\dunkelbraun, steif, feucht, OU, B
651 | -Ci 7dl (P Feinkies bis Grobkies, schluffi sandlg, braun,
0,60 SeRfiez mitteldicht, schwach Teucht, Glbx, Bkl. 4
RECRIOR
Q-0 -
0957
X120 '59 59’ Feinkies bis Grobkies, sandig, grau, mitteldicht,
650 SO Q] feucht,
[l
‘O - O
_O -.0 -
1,90/ 0%
O O]
0-0-
O -
0,.0.- g
649 -2 ol
505" Feinkies bis Grobkies, schwach schluffig, sandig,
5701 schwach stelmg grau, mitteldicht, feuc it bis
0-.0 - nass, GU
O -
0,.0- g
O 0]
648 7 3,40 050
31.09.1988 3:20 020, |
I Schluff, stark SGndlﬁ felnsandl% schwach tonig,
100 400 | ollvgrau steif, feucht, stark gebdndert, UL, BKI. "4
647
Konsistenz /Lagerungsdichte
- Mutterboden [:Isteif
646 |:| Verwitterungskies mitteldicht
I:I Schmelzwasserkies Grundwasser
- Beckenschluff SXZ_  Grundwasser angebohrt

A
S

Bodenklassen DIN 18 300
143

Bodengruppen DIN 18 196
OU GU+ GE GU UL

Proben
X Becherprobe

bwandlung der geologischen Interpretation der
chichtfolge durch Dr. Ebel & Co. GmbH 2015




Dr. Ebel & Co. Ingenieurgesellschaft mbH, Montag, 13. April 2015

m U.NN
650

649

648

647

646

645

644

643

642

641

640

639

638

Schichtsdule
MaBstab 1:50

B1/77

649.72 m NN (646,70 m NN alt)

Humus

Schluff, kiesig, sandig, schwach tonig,
dunkelbraun, steif, feucht

Ton, stark schluffig, braun, weich bis steif, feucht

Feinsand und Schluff, tonig, dunkelbraun, weich,
feucht

Feinsand, stark schiuffig, braun, feucht

Schluff, sandig, tonig, braun, weich, feucht
Feinsandbdnderung zwischen 7,70 und 8,00 m

Schiuff, stark tonig, graublau, steif, feucht

Konsistenz/Lagerungsdichte

- Mutterboden [:Isteif
- Verwitterungslehm E weich bis steif
- Beckensand IZI weich

Ansatzhchen neu nach Korrektur 1B Fassnacht 2015
Geologische Interpretation der Schichtfolge durch
Dr. Ebel & Co. GmbH 2015

LOVIVL ZY

11 Vg 8pjpytoyoag
}01qabnog ‘bbag1y
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m U.NN
650

649

648

647

646

645

B44

643

642

641

640

639

Schichtsdule
MaBstab 1:50

B2/77

649.57 m NN (646,55 m NN alt)

luff, sandig, humos
luff, kiesig, sandig, schwach tonig, dunkelbraun

Mittelies, stark sandig, grau, locker

.0 C
o0
o5
O,
.0 C
o
O
O,
.0 C
o
o5
O
.- O
o
O
O,
2,30 2.30p0°
1977 [o0e

3,00

k- Ok

Mittelies, sandig, schiuffig, hell- bis
dunkelbraun, (ver]ehmtg

3,00}:7¢

1977

Mittelkies, stark sandig, graubraun, locker, nass

tteldicht, feucht, Schlufflage zwischen
58m

Schluff, toan, graubraun, steif, feucht, sandig
zwischen 8,0°und 8,15 m

d, graubraun
luff, tonig, hellbraun, steif
d, graubraun
luff, tonig, hellbraun, steif

Konsistenz/Lagerungsdichte

- Mutterboden Iocker
- Verwitterungslehm mitteldicht

I:I Schmelzwasserkies [:Isteif
- Beckensand Grundwasser

SZ_ Grundwasser angebohrt

- Bekcenschluff W Ruhewasserspiegel

Ansatzhchen neu nach Korrektur 1B Fassnacht 2015
Geologische Interpretation der Schichtfolge durch

Dr. Ebel & Co. GmbH 2015

LOVIVL ZY

11 Vg 8pjpytoyoag
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m U.NN
649

648

647

646

645

b44

643

642

641

640

639

638

637

Schichtsdule
MaBstab 1:50

B3/77

648.75 m NN (645,72 m NN alt)

Torf

Ton, stark schluffig, humos, graublau, steif

1977 S
0,.0,.
22O O . . .
 050:20  Mittelkies, stark schiuffig, graubraun, stark
bo.o.( verlehmt, wasserfihrend
.0 O
3000055
OO
- .-O - O.
0-.0-
ege!
O 0.
.0 - O.
29524109 Mittelkies bis Grobkies, stark sandig, grau,
Vo G locker, schwach verlehmt, wasserfuhreénd
0.0
ege!
O 0.
.0 - O.
455p.0 0,
o2 521 Mittekies, stark sandig, stark schluffig, mitteldicht,
-5 -.51Q stark verlehmt
5,15 P05 0uif
0

Mittelkies bis Grobkies, stark sandig, locker, wasserfiihrend

Jo-0ot

5,50p

Sand, mitteldicht, wasserfiihrend

6.10[:

Mittelkies bis Grobkies, stark sandig, stellenweise schluffig,
mitteldicht, wasserfiihrend, stellenweise verlehmt

10’00 An.a Aw.n.

Konsistenz/Lagerungsdichte

- Torf [:Isteif
| EX B mitteidcnt
I:I Schmelzwasserkies, schluffig Iocker

|:| Schmelzwasserkies Grundwasser

XZ_  Grundwasser angebohrt
I:I Schmelzwassersand W Ruhewasserspiegel

Ansatzhchen neu nach Korrektur 1B Fassnacht 2015
Geologische Interpretation der Schichtfolge durch
Dr. Ebel & Co. GmbH 2015

LOVIVL ZY

11 Vg 8pjpytoyoag
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m i.NN
650

649

648

647

646

645

644

643

642

641

640

639

Schichtsdule
MaBstab 1:50

B4/77

649.68 m NN (646,66 m NN alt)

Humus

Schluff, kiesig, sandig, schwach tonig,
dunkelbraun, feucht

Mittelkies, stark schiuffig (stark verlehmt), dunkelbraun

Feinsand und Schiuff, hellbraun, nass, Treibsand, wasserfiihrend

Ton und Schiuff, graublau, weich, Schiuff zwischen 7,5
und 8,0 m stark schiuffig, Schichtwasser

- Mutterboden
- Verwitterungslehm

I:I Talkies / Schmelzwasserkies, schiuffig

Ansatzhchen neu nach Korrektur 1B Fassnacht 2015
Geologische Interpretation der Schichtfolge durch
Dr. Ebel & Co. GmbH 2015

LOVIVL ZY

11 Vg 8pjpytoyoag
}01qabnog ‘bbag1y
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m NN
650

649

648

647

646

645

644

643

642

641

640

639

Schichtsdule
MaBstab 1:50

B5/77

649.99 m NN (646,97 m NN alt)

Humus

Schluff, kiesig, sandig, dunkelbraun, feucht

Mittelkies, stark sandig, schluffig, braungrau,
bis 1,4 m verlehmt

Schluff, helloraun, nass, weich (durch Bohrgang aufgeweicht)

Schiuff, tonig, graublau, weich

Schluff

Konsistenz/Lagerungsdichte

- Mutterboden Eweich
- Verwitterungslehm

I:I Talkies / Schmelzwasserkies, schiuffig

- Beckenschluff

Ansatzhchen neu nach Korrektur 1B Fassnacht 2015
Geologische Interpretation der Schichtfolge durch
Dr. Ebel & Co. GmbH 2015

LOVIVL ZY

11 Vg 8pjpytoyoag
}01qabnog ‘bbag1y

|1°¢ obojuy
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m i.NN
642

641

640

639

638

637

636

635

634

633

632

631

Schichtsdule
MaBstab 1:50

B6,/77

641.82 m NN (638,80 m NN alt)

Torf

Sand, schwach kiesig, braun, locker bis
mitteldicht, Schichtwasser

Schluff, schwach sandig, schwach tonig,
dunkelgrau, halbfest, féucht

L L i . e o e S

Schluff, dunkelgrau-blau, feucht, Sperrschicht
gegen artesisch gespanntes Wasser, fest

8,30 8,30
1977

TEFEF EFEFEFEFEF EF EF EF B

[@)
.0 -
@]

o 2
0 d &
©,-

o-p-.d

co-.0-
oo o

O

@]

Mittelkies, stark sandig, locker, artesisch
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KiRlegg, Baugebiet Becherhalde BA Il
Tabellarische Auswertung der Schadstoffgehalte
Zuordnung nach VwV

AZ 141107 Anlage 4.1

Zuordnungswerte Lehm/Schluff
Parameter Probe VWV Baden-Wiirttemberg
im Feststoff | vpy | mp2 | mp3 | MmPpa Z0 ZOXIIIA Z0% z1.1 z1.2 z2
[mg/kg]
EOX n.n. n.n. n.n. n.n. 1 1 3 3 10
MKW*3 670 n.n. n.n. 100 100 300 (600) | 300 (600) | 1000 (2000)
BTEX n.n. n.n. n.n. n.n. 1 1 1 1 1
LHKW n.n. n.n. n.n. n.n. 1 1 1 1 1
PAK 25,9 1,4 0,03 1,4 3 3 3 9 30
Benzo(a)pyren | 2,2 0,07 n.n. 0,08 0,3 0,3 0,9 0,9 3
PCB 0,0278| n.n. n.n. n.n. 0,05 0,05 0,15 0,15 0,5
As 10 2,5 4,2 2 15 15 45 45 150
Pb 150 25 12 8.9 70 100 210 210 700
Cd 0,69 0,45 n.n. n.n. 1 1 3 3 10
Cr ges. 16 10 11 16 60 100 180 180 600
Cu 43 9,1 7.9 15 40 60 120 120 400
Ni 18 8,1 9,4 19 50 70 150 150 500
Ha 0,46 0,14 n.n. n.n. 0,5 1 1,5 1,5 5
Th n.n. n.n. n.n. n.n. 0,7 0,7 2,1 2,1 7
Zn 45 25 36 150 200 450 450 1500
Cn ges. 0,22 0,26 0,15 n.n. <3 <3 3 3 10
Parameter Probe Zuordnungswerte Lehm/Schluff

VWV Baden-Wiirttemberg

im Eluat * *
[mg/1] MP1 MP2 MP3 MP4 Z0 ZO*IIIA Z0 Z1.1 Z1.2 Z2
pH-Wert*1 8,2 6,8 7.1 8,3 6,5-9,5 6,5-9,5 6,5-9,5 6,0-12 55-12
Leitfahigkeit*1 | 98 140 n.n. 49 250 250 250 1500 2000
Chlorid n.n. n.n. n.n. n.n. 30 30 30 50 100
Sulfat*2 8 53 n.n. 4 50 50 50 100 150
Cn ges. n.n. n.n. n.n. n.n. 0,005 0,005 0,005 0,01 0,02
Phenolindex n.n. n.n. n.n. n.n. 0,02 0,02 0,02 0,04 0,1
As n.n. n.n. n.n. n.n. < 0,014 0,014 0,014 0,02 0,06
Pb 0,008 | n.n. n.n. n.n. < 0,04 0,04 0,04 0,08 0,2
Cd n.n. n.n. n.n. n.n. < 0,0015 0,0015 0,0015 0,003 0,006
Cr ges. n.n. n.n. n.n. n.n. < 0,0125 0,0125 0,0125 0,025 0,06
Cu 0,004 | 0,004 | 0,017 | n.n. < 0,02 0,02 0,02 0,06 0,1
Ni n.n. n.n. n.n. n.n. < 0,015 0,015 0,015 0,02 0,07
Hg n.n. n.n. n.n. n.n. < 0,0005 0,0005 0,0005 0,001 0,002
Zn 0,012 | 0,032 | 0,01 n.n. < 0,15 0,15 0,15 0,2 0,6

n.n. = nicht nachgewiesen
*1 Eine Uberschreitung dieser Parameter ist allein kein Ausschlusskriterium

*2 Bei groBflachigen Verwertungen mit mehr als 20 mg/| Sulfat sind in Gebieten ohne geogen erhéhte Sulfatgehalte im
Grundwasser grundwassereinzugsbezogene Frachtbetrachtungen anzustellen

*3 Die angegebenen Zuordnungswerte ohne Klammern gelten fiir KW-Verbindungen mir einer Kettenldnge von C10-C22,
diejenigen in Klammern fiir KW-Verbindungen mit einer Kettenlange von C10-C40

[MP1: Auffiillung mit Hausmiillanteil (Z2)

[MP2: Torf unter Auffiillung (Z2)

[MP3: Schwemmlehm unter Auffiillung (Z0)

[MP4: Seeablagerung unter Torf (Z0)




KiRlegg, Baugebiet Becherhalde BA Il
Tabellarische Auswertung der Schadstoffgehalte

Zuordnung nach BBodSchV

AZ 141107 Anlage 4.2
Parameter Probe Priifwerte Boden/Mensch BBodschV
im Feststoff Kinder- . Park- und Gewerbe-
[mg/kg] MP1 | MP2 | MP3 | MP4 spielflachen Wohngebiete Freizeitfldchen flachen
Arsen 10 25 | 4,2 2 25 50 140
Blei 150 | 25 12 8,9 200 400 2000
Cadmium *1 | 0,69 | 0,45 | n.n. | n.n. 10 (2) 20 (2) 60
Chrom gesamt| 16 10 11 16 200 400 1000
Nickel 18 | 81| 9,4 19 70 140 900
Quecksilber | 0,46 | 0,14 | n.n. | n.n. 10 20 80
Thalium n.n. | n.n. | nn. | n.n. 5 10 keine Daten
Cyanid gesamt| 0,22 | 0,26 | 0,15 | n.n. 50 50 100
PCB 0,028| n.n. | n.n. | n.n. 0,4 0,8 40
Benzo(a)pyren| 2,2 | 0,07 | n.n. | 0,08 2 4 12

n.n. = nicht nachgewiesen
- Uberschreitung des Priifwertes fiir Gewerbeflachen
|:| Uberschreitung des Priifwertes fiir Park- und Freizeitflachen
- Uberschreitung des Priifwertes fiir Wohngebiete

|:| Uberschreitung des Priifwertes fiir Kinderspielflachen

*1 In Haus- und Kleingdrten gelten die Klammerwerte
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BERATUNG ANALYTIK PLANUNG

= WESSLING

WESSLING GmbH
Forstenrieder Str. 8-14 - 82061 Neuried
www.wessling.de

WESSLING GmbH, Forstenrieder StraRe 8-14, 82061 Neuried

Geschaftsfeld:
Dr. Ebel & Co Ingenieurgesellschaft fir

Geotechnik und Wasserwirtschaft mbH Ansprechpartner:
St.-Ulrich-Stral3e 21 Durchwahl:
88410 Bad Wurzach Fax:

E-Mail:

Umwelt

Dr. N. Kunze
+49 89 829 969 10
+49 89 829 969 22

Nils.Kunze
@wessling.de

Prifbericht

KiRlegg: Baugebiet Becherhalde BAII

AZ 141107

Priifbericht Nr. CMU15-000594-1 Auftrag Nr. CMU-00134-15

Probe Nr. 15-007134-01

Eingangsdatum 20.01.2015

Bezeichnung MP1

Probenart Boden

Probenahme durch Auftraggeber

Eimer
Probengefal
9 HS

Anzahl GefaRe 2

Untersuchungsbeginn 20.01.2015

Untersuchungsende 26.01.2015
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BERATUNG ANALYTIK PLANUNG —WESSLING
WESSLING GmbH
Forstenrieder Str. 8-14 - 82061 Neuried
www.wessling.de
Datum:
Priifbericht Nr. CMU15-000594-1 Auftrag Nr. CMU-00134-15 Datum 26.01.2015
Parameter Einheit Ergebnis Z0oL/U Z11 Z12 Z2
Konigswasser-Extrakt | | 210115
Probenvorbereitung
Parameter Einheit Ergebnis Z0oL/U Z11 Z12 Z2
Feuchtegehalt % 28
Frischmasse der Messprobe g 55
Volumen des Auslaugungsmittel ml 500
Physikalische Untersuchung
Parameter Einheit Ergebnis Z0oL/U Z11 Z12 Z2
Trockenriickstand |Gew%| 72
Parameter Einheit Ergebnis Z0oL/U Z1l1 Z12 Z2
pH-Wert | | 76
Aus der Gesamtfraktion bezogen auf Trockenmasse
Parameter Einheit Ergebnis Z0oL/U Z1l1 Z12 Z2
EOX Imorg | <05 1 3 10 15
Parameter Einheit Ergebnis Z0oL/U Z11 Z12 Z2
Kohlenwasserstoffe mg/kg 150
Cyanid (CN), ges. ma/kg 0,22 1 10 30 100
Arsen (As) mg/kg 10 20 30 50 150
Blei (Pb) makg | 150 70 140 300 1000
Cadmium (Cd) mg/kg 0,69 1 2 3 10
Chrom (Cr) ma/kg 16 60 120 200 600
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D-PL-14162-01-00

ohne Genehmigung der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfaltigt werden

BERATUNG ANALYTIK PLANUNG —WESSLING
WESSLING GmbH
Forstenrieder Str. 8-14 - 82061 Neuried
www.wessling.de
Datum:
Priifbericht Nr. CMU15-000594-1 Auftrag Nr. CMU-00134-15 Datum 26.01.2015
Parameter Einheit Ergebnis Z0oL/U Z11 Z12 Z2
Kupfer (Cu) mg/kg 43 40 80 200 600
Nickel (Ni) mg/kg 18 50 100 200 600
Quecksilber (Hg) mg/kg 0,46 0,5 1 3 10
Thallium (TI) mg/kg <0,5
Zink (Zn) mg/kg 240 150 300 500 1500
Leichtfliichtige aromatische Kohlenwasserstoffe (BTEX)
Parameter Einheit Ergebnis Z0oL/U Z11 Z12 Z2
Benzol mg/kg <0,01
Toluol mg/kg <0,01
Ethylbenzol mg/kg <0,01
m-, p-Xylol mg/kg <0,01
o-Xylol mg/kg <0,01
Summe nachgewiesener BTEX mg/kg -I-
Styrol mg/kg <0,01
Cumol mg/kg <0,01
Leichtfliichtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LH KW)
Parameter Einheit Ergebnis Z0oL/U Z11 Z12 Z2
Trichlorfluormethan (Frigen 11) mg/kg <0,01
1,1,2-Trichlor-1,2,2-trifluorethan (Frigen 113)|mg/kg <0,01
Dichlormethan mg/kg <0,01
cis-1,2-Dichlorethen mg/kg <0,01
Trichlormethan mg/kg <0,01
1,1,1-Trichlorethan mag/kg <0,01
Tetrachlormethan mg/kg <0,01
Trichlorethen mg/kg <0,01
Tetrachlorethen mg/kg <0,01
Summe nachgewiesener LHKW mg/kg -/-
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
Parameter Einheit Ergebnis Z0oL/U Z11 Z12 Z2
Naphthalin mg/kg 0,03
Acenaphthylen mg/kg 0,21
Acenaphthen mg/kg 0,08
Fluoren ma/kg 0,10
Phenanthren mg/kg 1,7
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D-PL-14162-01-00 ohne Genehmigung der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfaltigt werden

BERATUNG ANALYTIK PLANUNG —WESSLING
WESSLING GmbH
Forstenrieder Str. 8-14 - 82061 Neuried
www.wessling.de
Datum:
Priifbericht Nr. CMU15-000594-1 Auftrag Nr. CMU-00134-15 Datum 26.01.2015
Parameter Einheit Ergebnis Z0oL/U Z11 Z12 Z2
Anthracen mg/kg 0,64
Fluoranthen ma/kg 54
Pyren mg/kg 3,5
Benzo(a)anthracen mg/kg 2,5
Chrysen mg/kg 3,0
Benzo(b)fluoranthen mg/kg 24
Benzo(k)fluoranthen mg/kg 1.1
Benzo(a)pyren mg/kg 2,2 0,3 0,3 1 1
Dibenz(ah)anthracen mg/kg 0,43
Benzo(ghi)perylen mg/kg 1,3
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg 1,3
Summe nachgewiesener PAK mg/kg 25,9 3 5 15 20
Polychlorierte Biphenyle (PCB)
Parameter Einheit Ergebnis Z0oL/U Z11 Z12 Z2
PCB Nr. 28 mg/kg <0,01
PCB Nr. 52 mg/kg <0,01
PCB Nr. 101 mg/kg <0,01
PCB Nr. 138 mg/kg 0,0139
PCB Nr. 153 mg/kg 0,0139
PCB Nr. 180 mg/kg <0,01
Summe der 6 PCB mg/kg 0,0278 0,05 0,1 0,5 1
PCB gesamt (Summe 6 PCB x 5) mg/kg 0,139
PCB Nr. 118 mg/kg <0,01
Summe der 7 PCB mg/kg 0,0278
Untersuchungen im Eluat
Parameter Einheit Ergebnis Z0oL/U Z11 Z12 Z2
pH-Wert 8,2 6,5-9 6,5-9 6-12 55-12
Leitfahigkeit [25°C], elektrische uS/em 98 500 500 - 2000 | 1000 - 25001500 - 3000
Chlorid (CI) mg/l <1 10 10-125 | 20-125 | 30-150
Sulfat (S04) mg/l 8 50 50 - 250 100 - 300 | 150 - 600
Cyanid (CN), ges. ug/l <5 10 10 50 100
Phenol-Index nach Destillation po/l <10 10 10 50 100
Arsen (As) pg/l <5 10 10 40 60
Blei (Pb) pg/l 8 20 25 100 200
Cadmium (Cd) ug/l <0,5 2 2 5 10
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BERATUNG ANALYTIK PLANUNG —WESSLING
WESSLING GmbH
Forstenrieder Str. 8-14 - 82061 Neuried
www.wessling.de
Datum:
Priifbericht Nr. CMU15-000594-1 Auftrag Nr. CMU-00134-15 Datum 26.01.2015
Parameter Einheit Ergebnis Z0oL/U zZ11 Z1.2 Z2
Chrom (Cr) pg/l <3 15 30-50 75 150
Kupfer (Cu) g/l 4 50 50 150 300
Nickel (Ni) g/l <3 40 50 150 200
Quecksilber (Hg) ug/l <0,2 0,2 0,2-0,5 1 2
Thallium (TI) g/l <1
Zink (Zn) g/l 12 100 100 300 600
Methode Norm ausfuihrender Standort
Trockenrlckstand/Wassergehalt in Abfallen EN 14346A Umweltanalytik Miinchen
Extrahierbare organische Halogenverbindungen (EOX) DIN 38414 S17A Umweltanalytik Miinchen
Kohlenwasserstoffe in Abfall (GC) EN 14039A Umweltanalytik Miinchen
BTEX (leichtfl. aromat. Kohlenwasserst.) 1SO 22155A Umweltanalytik Miinchen
LHKW (leichtfl. halogen. Kohlenwasserst.) ENISO 10301, mod A Umweltanalytik Miinchen
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) 1SO 18287A Umweltanalytik Walldorf
Cyanide gesamt und leichtfreisetzbar im Boden (CFA) 1SO 17380A Umweltanalytik Miinchen
pH-Wert im Feststoff 1SO 103907 Umweltanalytik Miinchen
Konigswasser-Extrakt vom Feststoff (Abfalle) EN 13657A Umweltanalytik Miinchen
Metalle/Elemente in Feststoff (ICP-OES / ICP-MS) 1SO 11885A Umweltanalytik Miinchen
Quecksilber 1SO 16772A Umweltanalytik Miinchen
Auslaugung, Schittelverfahren W/F-10 I/kg EN 12457-4A Umweltanalytik Miinchen
pH-Wert in Wasser/Eluat DIN 38404 C5A Umweltanalytik Miinchen
Leitfahigkeit, elektrisch in Wasser/Eluat EN 27888A Umweltanalytik Miinchen

Geloste Anionen, Chlorid (D19/D20) in Wasser/Eluat
Geloste Anionen, Sulfat (D19/D20) in Wasser/Eluat

EN ISO 10304-1A

EN ISO 10304 D19/D20A

Umweltanalytik Miinchen

Umweltanalytik Miinchen

Cyanide gesamt EN SO 14403A Umweltanalytik Miinchen
Phenol-Index in Wasser/Eluat EN ISO 144027 Umweltanalytik Miinchen
Metalle/Elemente in Wasser/Eluat (ICP-OES/ICP-MS) 1SO 11885A Umweltanalytik Miinchen
Quecksilber in Wasser/Eluat (AAS) EN 1483A Umweltanalytik Miinchen
Polychlorierte Biphenyle (PCB) EN 15308A Umweltanalytik Walldorf

Dr. Nils Kunze
Dipl.-Geologe
Leitender Sachverstandiger Umwelt
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BERATUNG ANALYTIK PLANUNG

WESSLING GmbH, Forstenrieder StraRe 8-14, 82061 Neuried

Dr. Ebel & Co Ingenieurgesellschaft fir
Geotechnik und Wasserwirtschaft mbH
St.-Ulrich-Stral3e 21

88410 Bad Wurzach

Prufbericht

KiRlegg: Baugebiet Becherhalde BAII
AZ 141107

= WESSLING

WESSLING GmbH
Forstenrieder Str. 8-14 - 82061 Neuried
www.wessling.de

Geschaftsfeld: Umwelt

Ansprechpartner:  Dr. N. Kunze

Durchwahl: +49 89 829 969 10
Fax: +49 89 829 969 22
E-Mail: Nils.Kunze

@wessling.de

Datum 26.01.2015

Priifbericht Nr. CMU15-000595-1 Auftrag Nr. CMU-00134-15
Probe Nr. 15-007134-02
Eingangsdatum 20.01.2015
Bezeichnung MP 2
Probenart Boden
Probenahme durch Auftraggeber
Probengefald El;ner
Anzahl GefaRe 2
Untersuchungsbeginn 20.01.2015
Untersuchungsende 26.01.2015
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HRB 1953 AG Steinfurt
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BERATUNG ANALYTIK PLANUNG
WESSLING GmbH
Forstenrieder Str. 8-14 - 82061 Neuried
www.wessling.de
Datum:
Priifbericht Nr. CMU15-000595-1 Auftrag Nr. CMU-00134-15 Datum 26.01.2015
Parameter Einheit Ergebnis Z0oL/U Z11 Z12 Z2
Konigswasser-Extrakt | 21.01.15
Probenvorbereitung
Parameter Einheit Ergebnis Z0oL/U Z11 Z12 Z2
Feuchtegehalt % 55
Frischmasse der Messprobe g 111
Volumen des Auslaugungsmittel ml 500
Physikalische Untersuchung
Parameter Einheit Ergebnis Z0oL/U Z11 Z12 Z2
Trockenriickstand |Gew%| 45
Parameter Einheit Ergebnis Z0oL/U Z11 Z12 Z2
pH-Wert | 7,0
Aus der Gesamtfraktion bezogen auf Trockenmasse
Parameter Einheit Ergebnis Z0oL/U Z1l1 Z12 Z2
EOX [mokg | <05 1 3 10 15
Parameter Einheit Ergebnis Z0oL/U Z11 Z12 Z2
Kohlenwasserstoffe mg/kg 670
Cyanid (CN), ges. ma/kg 0,26 1 10 30 100
Arsen (As) mg/kg 2,5 20 30 50 150
Blei (Pb) ma/kg 25 70 140 300 1000
Cadmium (Cd) mg/kg 0,45 1 2 3 10
Chrom (Cr) ma/kg 10 60 120 200 600
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D-PL-14162-01-00

ohne Genehmigung der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfaltigt werden

BERATUNG ANALYTIK PLANUNG —WESSLING
WESSLING GmbH
Forstenrieder Str. 8-14 - 82061 Neuried
www.wessling.de
Datum:
Prufbericht Nr. CMU15-000595-1 Auftrag Nr. CMU-00134-15 Datum 26.01.2015
Parameter Einheit Ergebnis Z0oL/U Z11 Z12 Z2
Kupfer (Cu) mg/kg 9,1 40 80 200 600
Nickel (Ni) mg/kg 8,1 50 100 200 600
Quecksilber (Hg) mg/kg 0,14 0,5 1 3 10
Thallium (TI) mg/kg <0,5
Zink (Zn) mg/kg 45 150 300 500 1500
Leichtfliichtige aromatische Kohlenwasserstoffe (BTEX)
Parameter Einheit Ergebnis Z0oL/U Z11 Z12 Z2
Benzol mg/kg <0,01
Toluol mg/kg <0,01
Ethylbenzol mg/kg <0,01
m-, p-Xylol mg/kg <0,01
o-Xylol mg/kg <0,01
Summe nachgewiesener BTEX mg/kg -I-
Styrol mg/kg <0,01
Cumol mg/kg <0,01
Leichtfliichtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LH KW)
Parameter Einheit Ergebnis Z0oL/U Z11 Z12 Z2
Trichlorfluormethan (Frigen 11) mg/kg <0,01
1,1,2-Trichlor-1,2,2-trifluorethan (Frigen 113)|mg/kg <0,01
Dichlormethan mg/kg <0,01
cis-1,2-Dichlorethen mg/kg <0,01
Trichlormethan mg/kg <0,01
1,1,1-Trichlorethan mag/kg <0,01
Tetrachlormethan mg/kg <0,01
Trichlorethen mg/kg <0,01
Tetrachlorethen mg/kg <0,01
Summe nachgewiesener LHKW mg/kg -/-
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
Parameter Einheit Ergebnis Z0oL/U Z11 Z12 Z2
Naphthalin mg/kg 0,02
Acenaphthylen mg/kg 0,04
Acenaphthen mg/kg 0,02
Fluoren mg/kg 0,02
Phenanthren mg/kg 0,11
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BERATUNG ANALYTIK PLANUNG —WESSLING
WESSLING GmbH
Forstenrieder Str. 8-14 - 82061 Neuried
www.wessling.de
Datum:
Priifbericht Nr. CMU15-000595-1 Auftrag Nr. CMU-00134-15 Datum 26.01.2015
Parameter Einheit Ergebnis Z0oL/U Z11 Z12 Z2
Anthracen ma/kg 0,04
Fluoranthen mg/kg 0,2
Pyren mg/kg 0,18
Benzo(a)anthracen mg/kg 0,09
Chrysen mg/kg 0,11
Benzo(b)fluoranthen mg/kg 0,09
Benzo(k)fluoranthen mg/kg 0,04
Benzo(a)pyren mg/kg 0,07 0,3 0,3 1 1
Dibenz(ah)anthracen mg/kg 0,11
Benzo(ghi)perylen mg/kg 0,07
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg 0,18
Summe nachgewiesener PAK mg/kg 1,4 3 5 15 20
Polychlorierte Biphenyle (PCB)
Parameter Einheit Ergebnis Z0oL/U Z11 Z12 Z2
PCB Nr. 28 mg/kg <0,01
PCB Nr. 52 mg/kg <0,01
PCB Nr. 101 mg/kg <0,01
PCB Nr. 138 mg/kg <0,01
PCB Nr. 153 mg/kg <0,01
PCB Nr. 180 mg/kg <0,01
Summe der 6 PCB mg/kg -/- 0,05 0,1 0,5 1
PCB gesamt (Summe 6 PCB x 5) mg/kg -I-
PCB Nr. 118 mg/kg <0,01
Summe der 7 PCB mg/kg -I-
Untersuchungen im Eluat
Parameter Einheit Ergebnis Z0oL/U Z1l1 Z12 Z2
pH-Wert 6,8 6,5-9 6,5-9 6-12 5,5-12
Leitfahigkeit [25°C], elektrische uS/cm 140 500 500 - 2000 [ 1000 - 2500 {1500 - 3000
Chlorid (Cl) mg/l <1 10 10-125 | 20-125 | 30-150
Sulfat (S0O4) mg/l 53 50 50 - 250 100 - 300 | 150 - 600
Cyanid (CN), ges. ug/l <5 10 10 50 100
Phenol-Index nach Destillation ug/l <10 10 10 50 100
Arsen (As) po/l <5 10 10 40 60
Blei (Pb) pg/l <3 20 25 100 200
Cadmium (Cd) po/l <0,5 2 2 5 10
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Akkreditierungsstelle
D-PL-14162-01-00

Messergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die uns vorliegenden Priifobjekte. Priifberichte diirfen
ohne Genehmigung der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfaltigt werden
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BERATUNG ANALYTIK PLANUNG —WESSLING
WESSLING GmbH
Forstenrieder Str. 8-14 - 82061 Neuried
www.wessling.de
Datum:
Priifbericht Nr. CMU15-000595-1 Auftrag Nr. CMU-00134-15 Datum 26.01.2015
Parameter Einheit Ergebnis Z0oL/U Z11 Z12 Z2
Chrom (Cr) pg/l <3 15 30-50 75 150
Kupfer (Cu) g/l 4 50 50 150 300
Nickel (Ni) g/l <3 40 50 150 200
Quecksilber (Hg) ug/l <0,2 0,2 0,2-0,5 1 2
Thallium (TI) g/l 8
Zink (Zn) ug/l 32 100 100 300 600
Methode Norm ausfuihrender Standort
Trockenrlckstand/Wassergehalt in Abfallen EN 14346A Umweltanalytik Miinchen
Extrahierbare organische Halogenverbindungen (EOX) DIN 38414 S17A Umweltanalytik Miinchen
Kohlenwasserstoffe in Abfall (GC) EN 14039A Umweltanalytik Miinchen
BTEX (leichtfl. aromat. Kohlenwasserst.) 1SO 22155A Umweltanalytik Miinchen
LHKW (leichtfl. halogen. Kohlenwasserst.) ENISO 10301, mod A Umweltanalytik Miinchen
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) 1SO 18287A Umweltanalytik Walldorf
Cyanide gesamt und leichtfreisetzbar im Boden (CFA) 1SO 17380A Umweltanalytik Miinchen
pH-Wert im Feststoff 1SO 103907 Umweltanalytik Miinchen
Konigswasser-Extrakt vom Feststoff (Abfalle) EN 13657A Umweltanalytik Miinchen
Metalle/Elemente in Feststoff (ICP-OES / ICP-MS) 1SO 11885A Umweltanalytik Miinchen
Quecksilber 1SO 16772A Umweltanalytik Miinchen
Auslaugung, Schittelverfahren W/F-10 I/kg EN 12457-4A Umweltanalytik Miinchen
pH-Wert in Wasser/Eluat DIN 38404 C5A Umweltanalytik Miinchen
Leitfahigkeit, elektrisch in Wasser/Eluat EN 27888A Umweltanalytik Miinchen

Geloste Anionen, Chlorid (D19/D20) in Wasser/Eluat
Geloste Anionen, Sulfat (D19/D20) in Wasser/Eluat

EN ISO 10304-1A

EN ISO 10304 D19/D20A

Umweltanalytik Miinchen

Umweltanalytik Miinchen

Cyanide gesamt EN SO 14403A Umweltanalytik Miinchen
Phenol-Index in Wasser/Eluat EN ISO 144027 Umweltanalytik Miinchen
Metalle/Elemente in Wasser/Eluat (ICP-OES/ICP-MS) 1SO 11885A Umweltanalytik Miinchen
Quecksilber in Wasser/Eluat (AAS) EN 1483A Umweltanalytik Miinchen
Polychlorierte Biphenyle (PCB) EN 15308A Umweltanalytik Walldorf

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift giiltig.

Dr. Nils Kunze
Dipl.-Geologe
Leitender Sachverstandiger Umwelt
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BERATUNG ANALYTIK PLANUNG

WESSLING GmbH, Forstenrieder StraRe 8-14, 82061 Neuried

Dr. Ebel & Co Ingenieurgesellschaft fir
Geotechnik und Wasserwirtschaft mbH
St.-Ulrich-Stral3e 21

88410 Bad Wurzach

Prifbericht

KiRlegg: Baugebiet Becherhalde BAII
AZ 141107

= WESSLING

WESSLING GmbH
Forstenrieder Str. 8-14 - 82061 Neuried
www.wessling.de

Geschaftsfeld: Umwelt

Ansprechpartner:  Dr. N. Kunze

Durchwahl: +49 89 829 969 10
Fax: +49 89 829 969 22
E-Mail: Nils.Kunze

@wessling.de

Prufbericht Nr. CMU15-000596-1 Auftrag Nr. CMU-00134-15 Datum 26.01.2015
Probe Nr. 15-007134-03
Eingangsdatum 20.01.2015
Bezeichnung MP 3
Probenart Boden
Probenahme durch Auftraggeber
Eimer
Probengefaly
9 HS
Anzahl Gefal3e 2
Untersuchungsbeginn 20.01.2015
Untersuchungsende 26.01.2015
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D-PL-14162-01-00 ohne Genehmigung der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfaltigt werden.



= WESSLING

BERATUNG ANALYTIK PLANUNG
WESSLING GmbH
Forstenrieder Str. 8-14 - 82061 Neuried
www.wessling.de
Datum:
Prufbericht Nr. CMU15-000596-1 Auftrag Nr. CMU-00134-15 Datum 26.01.2015
Parameter Einheit Ergebnis Z0oL/U Z11 Z12 Z2
Konigswasser-Extrakt | 21.01.15
Probenvorbereitung
Parameter Einheit Ergebnis Z0oL/U Z11 Z12 Z2
Feuchtegehalt % 20
Frischmasse der Messprobe g 55
Volumen des Auslaugungsmittel ml 500
Physikalische Untersuchung
Parameter Einheit Ergebnis Z0oL/U Z11 Z12 Z2
Trockenriickstand |Gew%| 80
Parameter Einheit Ergebnis Z0oL/U Z11 Z12 Z2
pH-Wert | 68
Aus der Gesamtfraktion bezogen auf Trockenmasse
Parameter Einheit Ergebnis Z0oL/U Z1l1 Z12 Z2
EOX [mokg | <05 1 3 10 15
Parameter Einheit Ergebnis Z0oL/U Z11 Z12 Z2
Kohlenwasserstoffe mg/kg <10
Cyanid (CN), ges. ma/kg 0,15 1 10 30 100
Arsen (As) mg/kg 4.2 20 30 50 150
Blei (Pb) mg/kg 12 70 140 300 1000
Cadmium (Cd) mg/kg <0,3 1 2 3 10
Chrom (Cr) mag/kg 1 60 120 200 600
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BERATUNG ANALYTIK PLANUNG —WESSLING
WESSLING GmbH
Forstenrieder Str. 8-14 - 82061 Neuried
www.wessling.de
Datum:
Priifbericht Nr. CMU15-000596-1 Auftrag Nr. CMU-00134-15 Datum 26.01.2015
Parameter Einheit Ergebnis Z0oL/U Z11 Z12 Z2
Kupfer (Cu) mg/kg 7,9 40 80 200 600
Nickel (Ni) mg/kg 9,4 50 100 200 600
Quecksilber (Hg) mg/kg <0,1 0,5 1 3 10
Thallium (TI) mg/kg <0,5
Zink (Zn) mg/kg 25 150 300 500 1500
Leichtfliichtige aromatische Kohlenwasserstoffe (BTEX)
Parameter Einheit Ergebnis Z0oL/U Z11 Z12 Z2
Benzol mg/kg <0,01
Toluol mg/kg <0,01
Ethylbenzol mg/kg <0,01
m-, p-Xylol mg/kg <0,01
o-Xylol mg/kg <0,01
Summe nachgewiesener BTEX mg/kg -I-
Styrol mg/kg <0,01
Cumol mg/kg <0,01
Leichtfliichtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LH KW)
Parameter Einheit Ergebnis Z0oL/U Z11 Z12 Z2
Trichlorfluormethan (Frigen 11) mg/kg <0,01
1,1,2-Trichlor-1,2,2-trifluorethan (Frigen 113)|mg/kg <0,01
Dichlormethan mg/kg <0,01
cis-1,2-Dichlorethen mg/kg <0,01
Trichlormethan mg/kg <0,01
1,1,1-Trichlorethan mg/kg <0,01
Tetrachlormethan mg/kg <0,01
Trichlorethen mg/kg <0,01
Tetrachlorethen mg/kg <0,01
Summe nachgewiesener LHKW mg/kg -/-
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
Parameter Einheit Ergebnis Z0oL/U Z1l1 Z12 Z2
Naphthalin ma/kg 0,01
Acenaphthylen mg/kg <0,01
Acenaphthen ma/kg <0,01
Fluoren mg/kg <0,01
Phenanthren mg/kg 0,01
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Messergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die uns vorliegenden Priifobjekte. Priifberichte diirfen

ohne Genehmigung der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfaltigt werden.

Zweigniederlassung Neuried



Akkreditierungsstelle
D-PL-14162-01-00

fur die mit A markierten Priifverfahren. Eine detaillierte Auflistung unserer akkreditierten Priifver-
fahren befindet sich in der Urkundenanlage der DAKKS auf unserer Internetseite unter www.wessling.de
Messergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die uns vorliegenden Priifobjekte. Priifberichte diirfen
ohne Genehmigung der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfaltigt werden.

BERATUNG ANALYTIK PLANUNG —WESSLING
WESSLING GmbH
Forstenrieder Str. 8-14 - 82061 Neuried
www.wessling.de
Datum:
Priifbericht Nr. CMU15-000596-1 Auftrag Nr. CMU-00134-15 Datum 26.01.2015
Parameter Einheit Ergebnis Z0oL/U Z11 Z12 Z2
Anthracen mg/kg <0,01
Fluoranthen mg/kg <0,01
Pyren mg/kg <0,01
Benzo(a)anthracen mg/kg <0,01
Chrysen mg/kg <0,01
Benzo(b)fluoranthen mg/kg <0,01
Benzo(k)fluoranthen mg/kg <0,01
Benzo(a)pyren mg/kg <0,01 0,3 0,3 1 1
Dibenz(ah)anthracen mg/kg <0,01
Benzo(ghi)perylen mg/kg <0,01
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg <0,01
Summe nachgewiesener PAK mg/kg 0,03 3 5 15 20
Polychlorierte Biphenyle (PCB)
Parameter Einheit Ergebnis Z0oL/U Z11 Z12 Z2
PCB Nr. 28 mg/kg <0,01
PCB Nr. 52 mg/kg <0,01
PCB Nr. 101 mg/kg <0,01
PCB Nr. 138 mg/kg <0,01
PCB Nr. 153 mg/kg <0,01
PCB Nr. 180 mg/kg <0,01
Summe der 6 PCB mg/kg -/- 0,05 0,1 0,5 1
PCB gesamt (Summe 6 PCB x 5) mg/kg -I-
PCB Nr. 118 mg/kg <0,01
Summe der 7 PCB mg/kg -I-
Untersuchungen im Eluat
Parameter Einheit Ergebnis Z0oL/U Z1l1 Z12 Z2
pH-Wert 71 6,5-9 6,5-9 6-12 5,5-12
Leitfahigkeit [25°C], elektrische uS/cm <10 500 500 - 2000 [1000 - 2500 (1500 - 3000
Chlorid (Cl) mg/l <1 10 10-125 | 20-125 | 30-150
Sulfat (S0O4) mg/l <1 50 50 - 250 100 - 300 | 150 - 600
Cyanid (CN), ges. ug/l <5 10 10 50 100
Phenol-Index nach Destillation ug/l <10 10 10 50 100
Arsen (As) po/l <5 10 10 40 60
Blei (Pb) pg/l <3 20 25 100 200
Cadmium (Cd) po/l <0,5 2 2 5 10
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BERATUNG ANALYTIK PLANUNG —WESSLING
WESSLING GmbH
Forstenrieder Str. 8-14 - 82061 Neuried
www.wessling.de
Datum:
Priifbericht Nr. CMU15-000596-1 Auftrag Nr. CMU-00134-15 Datum 26.01.2015
Parameter Einheit Ergebnis Z0oL/U zZ11 Z1.2 Z2
Chrom (Cr) pg/l <3 15 30-50 75 150
Kupfer (Cu) g/l 17 50 50 150 300
Nickel (Ni) g/l <3 40 50 150 200
Quecksilber (Hg) pg/l <0,2 0,2 0,2-0,5 1 2
Thallium (TI) pg/l <1
Zink (Zn) ug/l 10 100 100 300 600
Methode Norm ausfuhrender Standort
Trockenrlckstand/Wassergehalt in Abfallen EN 14346A Umweltanalytik Miinchen
Extrahierbare organische Halogenverbindungen (EOX) DIN 38414 S17A Umweltanalytik Miinchen
Kohlenwasserstoffe in Abfall (GC) EN 14039A Umweltanalytik Miinchen
BTEX (leichtfl. aromat. Kohlenwasserst.) 1SO 22155A Umweltanalytik Miinchen
LHKW (leichtfl. halogen. Kohlenwasserst.) ENISO 10301, mod A Umweltanalytik Miinchen
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) 1SO 18287A Umweltanalytik Walldorf
Cyanide gesamt und leichtfreisetzbar im Boden (CFA) 1SO 17380A Umweltanalytik Miinchen
pH-Wert im Feststoff 1SO 103907 Umweltanalytik Miinchen
Konigswasser-Extrakt vom Feststoff (Abfalle) EN 13657A Umweltanalytik Miinchen
Metalle/Elemente in Feststoff (ICP-OES / ICP-MS) 1SO 11885A Umweltanalytik Miinchen
Quecksilber 1SO 16772A Umweltanalytik Miinchen
Auslaugung, Schittelverfahren W/F-10 I/kg EN 12457-4A Umweltanalytik Miinchen
pH-Wert in Wasser/Eluat DIN 38404 C5A Umweltanalytik Miinchen
Leitfahigkeit, elektrisch in Wasser/Eluat EN 27888A Umweltanalytik Miinchen

Geloste Anionen, Chlorid (D19/D20) in Wasser/Eluat
Geloste Anionen, Sulfat (D19/D20) in Wasser/Eluat
Cyanide gesamt

Phenol-Index in Wasser/Eluat

Metalle/Elemente in Wasser/Eluat (ICP-OES/ICP-MS)
Quecksilber in Wasser/Eluat (AAS)

Polychlorierte Biphenyle (PCB)

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift giiltig.

Dr. Nils Kunze
Dipl.-Geologe
Leitender Sachverstandiger Umwelt

EN ISO 10304-1A

EN ISO 10304 D19/D20A

Umweltanalytik Miinchen

Umweltanalytik Miinchen

EN SO 14403A Umweltanalytik Miinchen
EN ISO 144027 Umweltanalytik Miinchen
1SO 11885A Umweltanalytik Miinchen
EN 1483A Umweltanalytik Miinchen
EN 15308A Umweltanalytik Walldorf
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Akkreditierungsstelle
D-PL-14162-01-00

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium. Die Akkreditierung gilt
fur die mit A markierten Priifverfahren. Eine detaillierte Auflistung unserer akkreditierten Priifver-
fahren befindet sich in der Urkundenanlage der DAKKS auf unserer Internetseite unter www.wessling.de
Messergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die uns vorliegenden Priifobjekte. Priifberichte diirfen
ohne Genehmigung der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfaltigt werden.

Geschéftsfiihrer:

Hans-Dieter Bossemeyer, Dr. Michaela Now
HRB 1953 AG Steinfurt
Zweigniederlassung Neuried



BERATUNG ANALYTIK PLANUNG

WESSLING GmbH, Forstenrieder StraRe 8-14, 82061 Neuried

Dr. Ebel & Co Ingenieurgesellschaft fir
Geotechnik und Wasserwirtschaft mbH
St.-Ulrich-Stral3e 21

88410 Bad Wurzach

Prifbericht

KiRlegg: Baugebiet Becherhalde BAII
AZ 141107

= WESSLING

WESSLING GmbH
Forstenrieder Str. 8-14 - 82061 Neuried
www.wessling.de

Geschaftsfeld: Umwelt

Ansprechpartner:  Dr. N. Kunze

Durchwahl: +49 89 829 969 10
Fax: +49 89 829 969 22
E-Mail: Nils.Kunze

@wessling.de

Priifbericht Nr. CMU15-000597-1 Auftrag Nr. CMU-00134-15 Datum 26.01.2015
Probe Nr. 15-007134-04
Eingangsdatum 20.01.2015
Bezeichnung MP 4
Probenart Boden
Probenahme durch Auftraggeber
Eimer
Probengefaly
9 HS
Anzahl Gefal3e 2
Untersuchungsbeginn 20.01.2015
Untersuchungsende 26.01.2015
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BERATUNG ANALYTIK PLANUNG —WESSLING

WESSLING GmbH
Forstenrieder Str. 8-14 - 82061 Neuried
www.wessling.de

Datum:
Priifbericht Nr. CMU15-000597-1 Auftrag Nr. CMU-00134-15 Datum 26.01.2015
Parameter Einheit Ergebnis Z0oL/U Z11 Z12 Z2
Konigswasser-Extrakt | | 210115
Probenvorbereitung
Parameter Einheit Ergebnis Z0oL/U Z11 Z12 Z2
Feuchtegehalt % 15
Frischmasse der Messprobe g 55
Volumen des Auslaugungsmittel ml 500
Physikalische Untersuchung
Parameter Einheit Ergebnis Z0oL/U Z11 Z12 Z2
Trockenriickstand |Gew%| 85
Parameter Einheit Ergebnis Z0oL/U Z11 Z12 Z2
pH-Wert | | 72
Aus der Gesamtfraktion bezogen auf Trockenmasse
Parameter Einheit Ergebnis Z0oL/U Z11 Z12 Z2
EOX Imokg | <05 1 3 10 15
Parameter Einheit Ergebnis Z0oL/U Z11 Z12 Z2
Kohlenwasserstoffe mg/kg <10
Cyanid (CN), ges. mg/kg <0,1 1 10 30 100
Arsen (As) mg/kg 2,0 20 30 50 150
Blei (Pb) ma/kg 8,9 70 140 300 1000
Cadmium (Cd) mg/kg <0,3 1 2 3 10
Chrom (Cr) ma/kg 16 60 120 200 600
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ohne Genehmigung der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfaltigt werden

BERATUNG ANALYTIK PLANUNG —WESSLING
WESSLING GmbH
Forstenrieder Str. 8-14 - 82061 Neuried
www.wessling.de
Datum:
Prufbericht Nr. CMU15-000597-1 Auftrag Nr. CMU-00134-15 Datum 26.01.2015
Parameter Einheit Ergebnis Z0oL/U Z11 Z12 Z2
Kupfer (Cu) ma/kg 15 40 80 200 600
Nickel (Ni) mg/kg 19 50 100 200 600
Quecksilber (Hg) ma/kg <0,1 0,5 1 3 10
Thallium (TI) mg/kg <0,5
Zink (Zn) mg/kg 36 150 300 500 1500
Leichtfliichtige aromatische Kohlenwasserstoffe (BTEX)
Parameter Einheit Ergebnis Z0oL/U Z11 Z12 Z2
Benzol mg/kg <0,01
Toluol mg/kg <0,01
Ethylbenzol mg/kg <0,01
m-, p-Xylol mg/kg <0,01
o-Xylol mg/kg <0,01
Summe nachgewiesener BTEX mg/kg -I-
Styrol mg/kg <0,01
Cumol mg/kg <0,01
Leichtfliichtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LH KW)
Parameter Einheit Ergebnis Z0oL/U Z1l1 Z12 Z2
Trichlorfluormethan (Frigen 11) mg/kg <0,01
1,1,2-Trichlor-1,2,2-trifluorethan (Frigen 113)|mg/kg <0,01
Dichlormethan mag/kg <0,01
cis-1,2-Dichlorethen mg/kg <0,01
Trichlormethan mg/kg <0,01
1,1,1-Trichlorethan mg/kg <0,01
Tetrachlormethan mg/kg <0,01
Trichlorethen mg/kg <0,01
Tetrachlorethen mg/kg <0,01
Summe nachgewiesener LHKW mg/kg -I-
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
Parameter Einheit Ergebnis Z0oL/U Z11 Z12 Z2
Naphthalin mg/kg 0,04
Acenaphthylen mg/kg 0,07
Acenaphthen mg/kg 0,05
Fluoren mg/kg 0,12
Phenanthren mg/kg 0,16
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BERATUNG ANALYTIK PLANUNG —WESSLING
WESSLING GmbH
Forstenrieder Str. 8-14 - 82061 Neuried
www.wessling.de
Datum:
Priifbericht Nr. CMU15-000597-1 Auftrag Nr. CMU-00134-15 Datum 26.01.2015
Parameter Einheit Ergebnis Z0oL/U Z11 Z12 Z2
Anthracen mg/kg 0,06
Fluoranthen ma/kg 0,28
Pyren mg/kg 0,22
Benzo(a)anthracen mg/kg 0,08
Chrysen mg/kg 0,07
Benzo(b)fluoranthen mg/kg 0,06
Benzo(k)fluoranthen mg/kg 0,04
Benzo(a)pyren mg/kg 0,08 0,3 0,3 1 1
Dibenz(ah)anthracen mg/kg 0,01
Benzo(ghi)perylen mg/kg 0,04
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg 0,04
Summe nachgewiesener PAK mg/kg 1,4 3 5 15 20
Polychlorierte Biphenyle (PCB)
Parameter Einheit Ergebnis Z0oL/U Z11 Z12 Z2
PCB Nr. 28 mg/kg <0,01
PCB Nr. 52 mg/kg <0,01
PCB Nr. 101 mg/kg <0,01
PCB Nr. 138 mg/kg <0,01
PCB Nr. 153 mg/kg <0,01
PCB Nr. 180 mg/kg <0,01
Summe der 6 PCB mg/kg -/- 0,05 0,1 0,5 1
PCB gesamt (Summe 6 PCB x 5) mg/kg -I-
PCB Nr. 118 mg/kg <0,01
Summe der 7 PCB mg/kg -I-
Untersuchungen im Eluat
Parameter Einheit Ergebnis Z0oL/U Z1l1 Z12 Z2
pH-Wert 8,3 6,5-9 6,5-9 6-12 5,5-12
Leitfahigkeit [25°C], elektrische uS/cm 49 500 500 - 2000 [1000 - 2500 (1500 - 3000
Chlorid (Cl) mg/l <1 10 10-125 | 20-125 | 30-150
Sulfat (S0O4) mg/l 4 50 50 - 250 100 - 300 | 150 - 600
Cyanid (CN), ges. ug/l <5 10 10 50 100
Phenol-Index nach Destillation ug/l <10 10 10 50 100
Arsen (As) po/l <5 10 10 40 60
Blei (Pb) pg/l <3 20 25 100 200
Cadmium (Cd) po/l <0,5 2 2 5 10
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Akkreditierungsstelle
D-PL-14162-01-00

Messergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die uns vorliegenden Priifobjekte. Priifberichte diirfen
ohne Genehmigung der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfaltigt werden

Zweigniederlassung Neuried



BERATUNG ANALYTIK PLANUNG —WESSI ING
WESSLING GmbH
Forstenrieder Str. 8-14 - 82061 Neuried
www.wessling.de
Datum:
Priifbericht Nr. CMU15-000597-1 Auftrag Nr. CMU-00134-15 Datum 26.01.2015
Parameter Einheit Ergebnis Z0oL/U Z11 Z12 Z2
Chrom (Cr) po/l <3 15 30 -50 75 150
Kupfer (Cu) ug/l 4 50 50 150 300
Nickel (Ni) ug/l <3 40 50 150 200
Quecksilber (Hg) pg/l <0,2 0,2 0,2-0,5 1 2
Thallium (T1) ug/l <1
Zink (Zn) g/l <5 100 100 300 600
Methode Norm ausfuihrender Standort
Trockenrlickstand/Wassergehalt in Abfallen EN 14346A Umweltanalytik Miinchen
Extrahierbare organische Halogenverbindungen (EOX) DIN 38414 S17A Umweltanalytik Miinchen
Kohlenwasserstoffe in Abfall (GC) EN 14039A Umweltanalytik Miinchen
BTEX (leichtfl. aromat. Kohlenwasserst.) 1SO 22155A Umweltanalytik Miinchen
LHKW (leichtfl. halogen. Kohlenwasserst.) EN ISO 10301, mod.A Umweltanalytik Miinchen
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) 1SO 18287A Umweltanalytik Walldorf
Cyanide gesamt und leichtfreisetzbar im Boden (CFA) 1SO 17380A Umweltanalytik Miinchen
pH-Wert im Feststoff 1SO 103907 Umweltanalytik Miinchen
Konigswasser-Extrakt vom Feststoff (Abfalle) EN 13657A Umweltanalytik Miinchen
Metalle/Elemente in Feststoff (ICP-OES / ICP-MS) 1SO 11885A Umweltanalytik Miinchen
Quecksilber 1SO 16772A Umweltanalytik Miinchen
Auslaugung, Schittelverfahren W/F-10 I/kg EN 12457-4A Umweltanalytik Miinchen
pH-Wert in Wasser/Eluat DIN 38404 C5A Umweltanalytik Miinchen
Leitfahigkeit, elektrisch in Wasser/Eluat EN 27888A Umweltanalytik Miinchen

Geloste Anionen, Chlorid (D19/D20) in Wasser/Eluat
Geldste Anionen, Sulfat (D19/D20) in Wasser/Eluat

EN ISO 10304-1A

ENISO 10304 D19/D20A

Umweltanalytik Miinchen

Umweltanalytik Miinchen

Cyanide gesamt EN ISO 14403A Umweltanalytik Miinchen
Phenol-Index in Wasser/Eluat EN ISO 144027 Umweltanalytik Miinchen
Metalle/Elemente in Wasser/Eluat (ICP-OES/ICP-MS) 1SO 11885A Umweltanalytik Miinchen
Quecksilber in Wasser/Eluat (AAS) EN 1483A Umweltanalytik Miinchen
Polychlorierte Biphenyle (PCB) EN 15308A Umweltanalytik Walldorf

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift giiltig.

Dr. Nils Kunze
Dipl.-Geologe
Leitender Sachverstandiger Umwelt
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Beilage 2

Baugrundprofil
Walter Ulrich Grundbauunternehmung
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Beilage 3

Gesetzesgrundlagen Altlastenbeurteilung
Bodenverwertung und Bodenentsorgung
(7 Seiten)



Gesetzesgrundlagen: Beurteilung von Altlasten
und Entsorgung/Verwertung von Bodenaushub

Gesetzesgrundlagen der Altlastenbeurteilung

Gesetzesgrundlage fir die Bewertung von Altlasten, schédlichen Bodenverdnderungen und
Gewasserverunreinigungen ist die Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV).

Fur die Beurteilung einer Altlast oder schadlichen Bodenveranderung sind mehrere
Wirkungspfade zu untersuchen und zu beurteilen:

- Wirkungspfad Boden — Mensch
- Wirkungspfad Boden — Nutzpflanze

- Wirkungspfad Boden — Grundwasser

Die BBodSchV gibt fir den Wirkungspfad Boden — Mensch nutzungsbedingte Prifwerte fir
Nutzungen als Kinderspielflache, Wohngebiete, Park- und Freizeitanlagen sowie Industrie- und
Gewerbegebiete an, bei deren Uberschreitung mit einer Schadstoffaufnahme durch den
Menschen gerechnet werden muss.

Fur den Wirkungspfad Boden — Nutzpflanze werden Priuf- und MalRhahmewerte angegeben,
bei deren Uberschreitung von einer Schadstoffaufnahme durch Nutzpflanzen ausgegangen
werden muss.

Der Wirkungspfad Boden — Grundwasser wird mittels Prifwerten fir den Ort der Beurteilung
(Ubergang von der grundwasserungesattigten zur grundwassergesattigten Bodenzone)
bewertet.

Far den Ort der Beurteilung ergeben sich zwei Fallgestaltungen (siehe Abb. 1):

« Die zu untersuchende Altablagerung liegt oberhalb der Grundwasseroberflache. Der Ort
der Beurteilung ist der Ubergangsbereich von der ungeséttigten zur geséttigten Zone. Der
Stoffeintrag findet ausschlie3lich Uber das Sickerwasser statt. Ort der Beurteilung ist der
Bereich, an dem das Sickerwasser Teil der gesattigten Zone, also Grundwasser wird,
bevor Verdiinnungsvorgénge einsetzen.

« Die zu untersuchende Altablagerung liegt im Grundwasser. Der Ort der Beurteilung ist in
diesem Fall der Kontaktbereich zwischen dem verunreinigtem Boden und dem durch-
bzw. umstromenden Grundwasser.



Gesetzesgrundlagen: Beurteilung von Altlasten
und Entsorgung/Verwertung von Bodenaushub

Abb. 1: Ort der Beurteilung

= Bodenbelastung
= Gw\erunreinigung

M P et ,r‘[.,, ; GOK

Entstehungsort (Ort der Probennahme) |

Eintrittsort (Ort der Beurteilung) I

Kontaktgrundwasser
— (Entstehungsort = Eintrittsort = Ort der Beurteilung)

Merkblatt Nr. 3.8/1 Beurteilung und Bewertung von Altlasten, schadlichen Bodenverédnderungen und Gwasserverunreinigungen

Liegt die Altablagerung oberhalb des Grundwassers, ist das Ruckhalte- und
Reinigungsvermogen der Bodenschichten wunterhalb der Altablagerung bis hin  zum
Grundwasser mittels Sickerwasserprognose zu beurteilen.

Da der Ort der Probenahme nicht mit dem Ort der Beurteilung Ubereinstimmt, muss aus
Schadstoffgehalten in Eluatuntersuchungen (die auf Schadstoffe im Sickerwasser schlieRen
lassen) und aus Grundwasseruntersuchungen auf die Schadstoffgehalte am Ort der
Beurteilung  rickgeschlossen  werden.  Zusatzlich  kénnen  Untersuchungen  der
Schadstoffgehalte im Feststoff von Bodenproben Hinweise auf eine Grundwassergefahrdung
liefern.

AbschlieBend werden die ermittelten Schadstoffgehalte am Ort der Beurteilung mittels
Prifwerten beurteilt.



Gesetzesgrundlagen: Beurteilung von Altlasten
und Entsorgung/Verwertung von Bodenaushub

Gesetzesgrundlagen Bodenverwertung und Bodenentsorg ung

Bodenaushub ist gemaR der Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums Baden-
Wirttemberg fur die Verwertung von als Abfall eingestuftem Bodenmaterial mdglichst einer
Wiederverwertung  zuzufohren.  Wiederverwertet werden kann Bodenaushub  mit
Schadstoffgehalten, die im Bereich der Zuordnungswerte Z0 bis Z2 liegen. Bei einer
Uberschreitung der Zuordnungswerte Z2 ist keine Verwertung des Bodenmaterials moglich.
Das Bodenmaterial ist bei Schadstoffgehalten der Einbauklasse > Z2 auf einer Deponie zu
entsorgen oder aufzubereiten.

Weiterhin kann Bodenaushub der Einbauklassen Z0 bis Z2 auf einer Deponie entsorgt werden,
wenn aus geotechnischen (z.B. zu grofRer Feinkornanteil oder zu hoher Organikanteil) oder
wirtschaftlichen Griinden (z.B. weite Transportwege) eine Verwertung nicht mdglich ist. Hierzu
sind die Parameter der DepV zu bestimmen und das Bodenmaterial in eine Deponieklasse
einstufen.

Fur die Einstufung in eine Deponieklasse werden die Schadstoffparameter der
Deponieverordnung (DepV) und nicht die Parameter der Verwaltungsvorschrift abgefragt, da
hier vor allem die Eluierbarkeit der Schadstoffe und der Organikanteil (Stichwort
Deponiegasbildung) von groRRer Bedeutung sind.

Nachfolgend werden die einzelnen Verwertungs-/Entsorgungsmaoglichkeiten schematisch
dargestellt:
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Gesetzesgrundlagen

und Entsorgung/Verwertung von Bodenaushub
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Gesetzesgrundlagen: Beurteilung von Altlasten
und Entsorgung/Verwertung von Bodenaushub

Bodenmaterial der Einbauklasse Z0 kann in bodenahnlichen Anwendungen (z.B. Verfillung
von Abgrabungen) unter einer durchwurzelbaren Bodenschicht uneingeschrénkt verwertet
werden.

Daruiber hinaus kann Bodenmaterial bis zur Einbauklasse Z0* zur Verfullung von Abgrabungen
verwendet werden, wenn Uber dem Z0*-Material mindestens eine 2 Meter machtige Abdeckung
aufgebracht wird, die die Vorsorgewerte der BBodSchV einhélt.

Schaubild 1: Verwertung bei der Verfullung von Abgrabungen (Z0- und Z0*-Bodenmaterial)

durchwurzelbare Bodenschicht Quelle:
entsprechend § 12 BBodSchV
je nach Folgenutzung

Bodenmaterial bis Qualitdt Z0

Abdeckung
>2m

Bodenmaterial bis Qualitadt Z0*

Verwaltungsvorschrift fiir die Verwertung von als Abfall eingestuftem Bodenmaterial

Anzumerken ist, dass Z0-Material mit Fremdstoffanteilen von den meisten Grubenbetreibern
nur als Z0*-Material angenommen wird, wodurch erhebliche Mehrkosten entstehen kénnen.

Bodenmaterial der Einbauklasse Z1.1 kann in technischen Bauwerken offen (in
wasserdurchlassiger Bauweise) mit einem Mindestabstand von einem Meter zum hdchsten
Grundwasserstand eingebaut werden.




Gesetzesgrundlagen: Beurteilung von Altlasten
und Entsorgung/Verwertung von Bodenaushub

Schaubild 2.1: Verwertung in technischen Bauwerken ohne definierte SicherungsmalRhahmen
(Z1.1-Bodenmaterial)

wasserdurchlassige Oberflache

Material bis Qualitat Z1.1

>1m

v y

Quelle: Verwaltungsvorschrift fir die Verwertung von als Abfall eingestuftem Bodenmaterial

Bodenmaterial der Einbauklasse Z1.2 kann in technischen Bauwerken offen (in
wasserdurchlassiger Bauweise) bei glnstigen hydrogeologischen Verhéltnissen eingebaut
werden. Hydrogeologisch glnstig sind Standorte, bei denen der Grundwasserleiter durch
flachig verbreitete, ausreichend machtige (mindestens 2 m) und homogene natirliche oder
kinstliche Deckschichten mit geringer Durchlassigkeit und hohem Rickhaltevermdgen
gegenuber Schadstoffen geschitzt ist. Ein hohes Rickhaltevermdgen bieten in der Regel
Deckschichten aus Tonen, Schluffen oder Lehmen. Gunstige Standorte sind durch ein
hydrogeologisches Gutachten zu belegen.

Schaubild 2.2: Verwertung in technischen Bauwerken ohne definierte SicherungsmalRhahmen
bei glinstigen hydrogeologischen Verhaltnissen (Z1.2-Bodenmaterial)

wasserdurchlassige Oberflache

Material bis Qualitat Z1.2

Deckschicht > 2 m

+ | |

Quelle: Verwaltungsvorschrift fur die Verwertung von als Abfall eingestuftem Bodenmaterial



Gesetzesgrundlagen: Beurteilung von Altlasten
und Entsorgung/Verwertung von Bodenaushub

Bodenmaterial der Einbauklasse Z2 kann in technischen Bauwerken mit definierten
technischen Sicherungsmalinahmen eingebaut werden. Technische Sicherungsmalnahmen
sind z.B. der Einbau unter einer wasserundurchlassigen Deckschicht (z.B. Beton, Asphalt,
Pflaster mit abgedichteten Fugen) oder der Einbau in Larm- und Sichtschutzwallen mit
Deckschichten von 0,5 m Machtigkeit mit k; < 5 x 10° m/s. Ein Mindestabstand zum héchst zu
erwartenden Grundwasserstand von einem Meter ist auch beim Einbau von Z2-Material
einzuhalten.

Schaubild 2.3: Verwertung in technischen Bauwerken unter einer wasserundurchléassigen
Decksicht

Oberflache z.B. aus Beton oder Asphalt

Material bis Qualitat Z2

>1m

Quelle: Verwaltungsvorschrift fir die Verwertung von als Abfall eingestuftem Bodenmaterial

In der Region gibt es viele Z0-Gruben, wenigere Z1.1-Gruben, einige Z1.2-Gruben und wenige
Z2-Gruben, die Bodenmaterial zur Grubenverfillung annehmen dirfen.

Bodenmaterial der Einbauklasse > Z2 kann nicht verwertet werden, sondern ist auf einer
zugelassenen Deponie zu entsorgen oder aufzubereiten.

Mutterboden ist nach § 202 BauGB in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung
oder Vergeudung zu schitzen. Unbelasteter Mutterboden, der die Vorsorgewerte der
Bundesbodenschutzverordnung (diese entsprechen den Z0-Zuordnungswerten der
Verwaltungsvorschrift) einhalt, kann uneingeschrankt zur Herstellung einer durchwurzelbaren
Bodenschicht verwendet werden. Eine Verwertung in Form einer Grubenverfullung oder gemaf
den Einbauklassen der Verwaltungsvorschrift ist fir Mutterboden nicht zuldssig. Mutterboden,
der 0.g. Vorsorgewerte nicht einhalt, ist im Regelfall auf eine Deponie zu verbringen oder z.B.
durch Absiebung der verunreinigten Bestandteile zu reinigen.

Die Zwischen- und Umlagerung von Oberbodenmaterial im Rahmen der Errichtung oder des
Umbaus baulicher oder betrieblicher Anlagen unterliegt gemafR3 der Vollzugshilfe zu § 12
BBodSchV keinen Einschrénkungen, es sei denn, es liegen behordliche Auflagen vor.



